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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird der Einfluß substitutionell gelöster
Fremdatome auf die strahlungsinduzierte Porenbildung untersucht.
Zu diesem Zweck wurden Reinstkupfer und vier verschiedene
Kupferlegierungen mit 150 KeV-Cu+ -Ionen bestrahlt.
In weiteren Untersuchungen werden die Bindungsenergie zwischen
gelösten Fremdatomen und Gitterleerstellen, das Ausheilverhalten
der Poren unter Temperatureinfluß und die Eigensputterrate von
Kupfer bestimmt.
Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Reduzierung der Porenbildung
in den Systemen Kupfer-Indium und Kupfer-Magnesium und eine
außergewöhnlich starke Zunahme der Porenbildung in den Systemen
Kupfer-Gold und Kupfer-Palladium.
Abstract
The influence of substitutionally dissolved impurity-atoms on
radiation-induced void-formation in binary copper~~lloys.
The influence of substitutionally dissolved impurity-atoms on
radiation-induced void-formation is dealt with in this work.
For this reason highly pure copper and four copper-alloys were
exposed to radiation of 150-KeV-Cu+-ions.
In additional experiments the binding-energy between dissolved
impurity-atoms and lattice-vacancies, the annealing of voids
and the self-sputter-rate were determined.
The result shows a clear reduction of void-formation in
copper-indium and copper-magnesium-alloys and an extraordinarily
strong increase of void-formation in copper-gold and copper-
palladium-alloys.




















Einfluß der reduzierten Leerstellen-
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Wahrscheinlichkeit, daß der Sprung eines Punkt-
defektes in einer Senke endet
biased faktor









Ein wesentlicher Effekt bei dem Beschuß metallischer Werkstoffe
mit Teilchen genügend hoher Energie ist die Bildung von
Frenkeldefekten durch Herausschlagen einzelner Metallatome
aus ihren Gitterplätzen. Bei genügend hohem Energieübertrag
sind die herausgeschlagenen Atome in der Lage, nun ihrer-
seits weitere Atome zu verlagern und so ganze Stoßkaskaden zu
bilden. Die so gebildeten Gitterleerstellen sind unter
gewissen Voraussetzungen in der Lage, durch das Gitter zu
diffundieren und zu sogenannten Poren zusammenzuwachsen.
Die strahlungs induzierte Porenbildung wurde zuerst entdeckt
in neutronenbestrahl tetll austenitischem Stahl / 1 /.
Das mit der Porenbildung verbundene Volumenschwellen, je
nach Bestrahlungsparametern bis zu einigen Prozent, wurde als
ein ernsthaftes Problem bei der Entwicklung schneller
Brutreaktoren erkannt. Das ist der Grund für das starke
Interesse, das die Porenbildung seither gefunden hat und für
die intensiven Bemühungen an vielen Forschungseinrichtungen,
das Phänomen der Porenbildung experimentell zu untersuchen
und theoretisch zu erklären. Der technische Hintergrund all
dieser Bemühungen ist, porenresistente Werkstoffe zu finden,
die im Core - Bereich der "Schnellen Brüter" eingesetzt werden
können.
Die experimentellen Untersuchungen lassen sich grob in drei
Gruppen einteilen:
Bestrahlung mit a) Neutronen
b) Ionen
c) Elektronen.
Die Neutronenbestrahlung erfordert auf Grund des geringen
elastischen Wirkungsquerschnittes sehr lange Bestrahlungszeiten
bis zu einigen Jahren. Der Vorteil der Neutronenbestrahlung
liegt in der homogenen Porenbildung über das gesamte Volumen
der Probe, die direkte Messungen der Dichteänderung erlaubt.
Bestrahlungen mit Ionen erfordern dagegen nur wesentlich
kürzere Bestrahlungszeiten der Größenordnung Minuten bzw.
Stunden, da der Verlagerungswirkungsquerschnitt rund fünf
Zehnerpotenzen höher liegt als bei Neutronen, führt aber nur
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zu einer re geschädigten Zone, d auf der
geringen Eindringtiefe nahe an der Oberfläche liegt.
Dichtemessungen sind praktisch unmöglich, man i auf
elektronenmikroskopische Untersuchungen angewiesen mit allen
ihren Nachteilen (hoher präparativer Aufwand, relativ
ungenaue Bestimmung der Volumenänderung). Die der geschädigten
Zone benachbarte Oberfläche führt zu Diffusionsverlusten von
Gitterleerstellen, die das Ergebnis unkontrollierbar ver-
fälschen. Eine weitere wesentliche Schwierigkeit bei Ionen-
bestrahlung liegt in der unsicheren Bestimmung der Defekt-
erzeugungsrate (= Verlagerungen pro Gitteratom und Zeiteinheit1
für die eine Vielzahl von theoretischen Modellen existiert.
Die Elektronenbestrahlung im Hochvolt-Elektronenmikroskop
/ 2 / erfordert vor allem wegen der hohen StrahlstromdichteJ
ebenso wie die Ionenbestrahlung,nur relativ kurze Bestrahlungs-
zeiten und bietet weiterhin den Vorteil, daß das Porenwachs-
tum direkt beobachtbar ist.
Der Nachteil dieser Methode liegt vor allem in der geringell
übertragenen Energie belm Stoß :.6wischen Elektronen und
Gitteratomen, die zur Bildung von Stoßkaskaden, wie sie bei
Neutr::ncw- und IonenbestrC1hlungen auftreten, nicht ausreicht.
Die theoretischen Arbeiten befassen sich vor allem mit den
Problemen: Defekterzeugungsrate, Punktdefektdiffusion, Poren-
keimbildung und Porenwachstum. Eine Theorie, die all die
mannigfaltigen Erscheinungen erklären kann, die bei den
experimentellen Untersuchungen zur Porenbildung aufgetreten
sind, gibt es noch nicht.
Relativ gut; untersucht und erklärt ist der 'Temperatureinfluß
auf das Schwellen und der Einfluß der DefekLt;rzeugulJgsrate.
Mögliche r1ethoden zur Reduzierung des Schwellew3 sind:
a) Kaltverformung
b) fein verteilte koheränte Ausscheidungen
c) auf Zwischengitterplätzen oder substitionell
gelöste Fremdatome.
In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluß von libergroßen,
substitionell gelösten Fremdatomen auf die Porenbildung
untersucht.
3Hinweise darauf, daß gelöste Fremdatome die ildung
merklich reduzieren können, gibt es in Veröffe lichungen
seit 1973~ z.B. weisen Smidt und Spargue vor allem auf eine
Unterdrückung der Porenkeimbildung hin, die dadurch zustande
kommt, daß diffundierende Gitterleerstellen vorübergehend an
gelösten Fremdatomen festgehalten werden / 3 /.
In ihrer systematischen Aufzählung von experimentellen
Ergebnissen benutzen sie als Kriterium für die Größe der
Bindungsenergie zwischen Gitterleerstellen und Fremdatomen den
Unterschied in den Radien zwischen den Atomen des Wirtgitters
und den Fremdatomen.
Der Einfluß von interstitiell gelösten Fremdatomen wird
deutlich z.B. in einer Studie der Oak - Ridge - Gruppe / ~ /,
die in austenitischem Stahl vom Typ 316 eine Reduzierung der
Porenbildung um etwa eine Größenordnung erhielten durch
Zulegieren von 100 bis 1 000 ppm Kohlenstoff und Stickstoff.
In dieser Arbeit wird durch Ionenbestrahlung verschiedener
Legierungen mit jeweils zwei verschiedenen Fremdatom-
konzentrationen untersucht, welchen Einfluß die Variation des
Durchmesserverhältnisses tJR/R und die Konzentration auf die
Porenbildung hat.
Wie im theoretischen Teil gezeigt wird, ist eine Verschiebung
des Schwellmaximums zu tieferen Temperaturen und eine gleich-
zeitige Reduzierung der Keimbildungsrate und des Porenwachs-
tums zu erwarten.
'rechnisch interessant dürfte die Temperaturverschiebung werden,
wenn sie so groß ist, daß das Schwellmaximum in einen
'remperaturbereich genügend weit unterhalb der wirtschaftlichen
Betriebstemperatur des schnellen Brüters gedrückt wird.
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2.) Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten der zur Beschrei-
bung der Porenbildung bestehenden Theorien kurz skizziert
und auf das System "Kupfer - gelöste Fremdatome" ange-
wendet, soweit es für die Auswertung und Erklärung der
erhal tenen ßestI'ahlungsergebnisse notwendig ist.
2.1)Bestimmung der Defekterzeugungsrate
Da die Porenbildung primär von der Zahl der versetzten
Atome abhängt, ist die Defekterzeugungsrate K:~'i (Zahl
der durch Stoßprozesse erzeugten Frenkeldefekte pro Gittei'-
atom und sek.) die wichtigste Größe beim Vergleich zwischen
verschiedenen Bestrahlungsarten. Sie ist abhängig vom
elastischen Wirkungsquerschnitt ~l {El, von der bei einem
Stoß zwischen einfallenden Ionen und Gitteratomen maximal
übertragbaren Energie T max, von der zur Verlagerung eines
Gitteratoms erforderlichen Verlagerungsenergie Ed vom
Kaskadenfaktor nd (E) (durchsehnittliche Zahl der Verlagerungen
in einer Stoßkaskade, die ein von einem Ion herausge-
schlagenes Gitteratom in den Folgestößen verursacht), und
von der Flußdichte 0 der Ionenstrahlung. Der Vorgang ist
in Abb. 2.1 vereinfacht dargestellt.
Ion
~----
A = projizierte Wegläl""ge
Abb.2.1: Bildung von Sfoflkaskaden bei Teilchenbestrahlung
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mit der Energie auf Target ffende Ion stößt
auf ein Gitteratom, überträgt einen Teil se Energie
und führt so lange we re Stoßprozesse aus, bis es nach
der Eindringtiei A zur Ruhe kommt. Bei genügend hohem
elastischen Energieübertrag sind die angestoßenen Atome
in der Lage, nun ihrerseits weitere Atome aus Gitter-
pIätzen herauszuschlagen.
Voraussetzung für die Berechnung der Defekterzeugungsrate
ist die Kenntnis über das den Stoßprozess zwischen Ion und
Gitteratom beschreibende Potential und die Energieabhäpgig-
keit des Kaskadenfaktors ndo Für sehr hochenergetische
Ionen ( E > 1 MeV) gilt im ersten Teil der Wegstrecke im
Targetmaterial das Rutherford-Gesetz. Ab einer gewissen Ein-
dringtiefe, wenn das Ion auf mittlere Energien abgebremst
ist, wird der Abschirmeffekt der Elektronenhülle wirksam,
und man ist auf Näherungslösungen angewiesen ( z.B. In-
verspotential I 5 I ).
Nach weiteren Abbremsungen kommt das Ion am Ende der Weg-
strecke schließlich in den Gültigkeitsbereich der "Harten-
Kugel-Näherung" E <. 50 Kev, die sich mathematisch besonders
einfach behandeln lässt. Für die Abschätzung des Kaskaden-
faktors gibt es verschiedene Modelle, Grundlage ist im
allgemeinen das Modell von Kinchin und Pease 16 I.
T nd (T)
'r <. Ed °E <. T < 2 Ed 1a
2 Ed.( T .( EI T I 2 Ed
T > EI EIl 2 Ed
T ist die beim Stoß auf das Gitteratom übertragene Energie.
EI wird in diesem Modell als eine Grenze angenommen, ober-
halb der keine elastische Wechselwirkung mehr auftritt;
unterhalb EI wird dagegen von einer vollständig elastischen
Energieübertragung ausgegangen. Dieses Modell stellt in
Verbindung mit dem "Harte-Kugel-Potential" für Neutronen-




bessere Grundlage / 7 /:
s T R N 11
wes ich
2 E»
~ ist hierbei ein Korrekturfaktor, der vom verwendeten
Streugesetz abhängt und die Abweichung vom "Harte-Kugel-
Potential" berücksichtigt. Für Neutronenbestrahlung ist
~ definitionsgemäß 1, für hochenergetische Ionenbestrahlung
ab 10 KeV nähert sich ~ einer Grenze von 0.8.
In der Schadensenergie EDamage kommt zum Ausdruck, daß nur
































Abb 22,' Energieverlustrate fLir K'Jpferionen in Kupfer ars
Fu,"~,:' , der ionene, if::lgie
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s d Energieverluste s ion
~o.nenener~ie dargestellt, Input~Dat~n für das System
Cu+ __ Cu s nach , Scharf und Schiott / 8 /
Thomas - Fermi -
v( :: -='---"::..=--=--
r
und der übliche geschwindigkeitsproportionale inelastische
Energieverlust
( d E) 1/2(JX iflel := He ·fo
Die Berechnung dieser Werte erfolgte nach einem Programm
von Kaletta, die Rechnungsprozedur ist in / 9 / näher er-
läutert. Für den Kaskadenfaktor erhält man somit nach dem
K.P.Modell bzw. dem N.R.T.Modell
n" ?Jf·f·q
:J '2. f.J
mit dem elastischen Energieanteil
r- (df/oIK)el
- (rJE/o(Jll",,/21 +(dE/()fx)el
















Abb.2.3: Kaskadenfakfor als Funkfion der Energie
a, Kinchin - Pease
b, NRT - Modell
-
8 -
Die chnung s ts
nach 1 5 I:
T"""'-J<
6"'2) " { (
Da in der vorliegenden Arbe nur mit einer Ionenenergie von
150 KeV gearbeitet wird ( Abb.2.3)jwird u» unter Zugrunde-
legung eines fl Harte-Kugel-Potentials"
V{r; " 0 fiir r '>R dfi' '" 7T n'/E) RfE} .. H.J(.R~(J/iVS
00 <: R TmtJI,H
mit Kinchin-Pease Kaskadenfaktor gerechnet. Diese Näherungen
haben den Vorteil, daß das Integral geschlossen lösbar ist
und liefern ein für den vorliegenden Fall ausrei.chendes
Ecgebnis.
In Abb.2.4 ist das Ergebnis für 01) als Funktion der Energie
dargestellt.
5; ist empfindlich abhängig von der Verlagerungsenergie Ed ·
Die experimentellen Daten basieren normalerweise auf
Elektronenbestrahlungen im 1 MeV-Bereich 110 I. Da Ed stark
orientierungsabhängig ist, (z. B. wurden für Ni in <: 110 :7
Richtung 21 eV und in <: 111 ~ Richtung 60 eV Verlagerungs-








Abb.2.4: Verlagerungswirkungsquerschnitt als Funktion der Primär-
energie für Cu+ - Cu nach der "Harte - Kugel-Näherung"




eressanter s die Energieabhängigkeit von die
Interpre ion der Bestrahlungsergebnisse der Verlauf des
Verlagerungswirkungsquerschnitts über der Eindringtiefe des
einfallenden Ions. Die projizierte Reichweite für Ionen der




Eindringtiefe A :: A R
Da in dieser Näherung jedoch nur der elastische Energiever-
lust berücksichtigt wird, wird die Eindringtiefe stark über-
schätzt,geu81Jere Rechnungen unter Berücksichtigung des in
Abb.2.2 gezeigten inelastischen Energieverlustes ergeben




























Abb.2.s· Eindringtiefe von Kupferionen in Kupfer als Funktion der Ionen-
energie Eo ohne [---J und mit [- J Berucksichtigung des



































~I '<lI E I
.:::;[ ::1,.















































o 100 200 300 400 500 600 700
--- Eindringtiefe --........-
Abb.1..6: a. Mittlere Energie des 150KeV Cu'" ions als Funktion der
Eindringtiefe ----
b. Verteilung der Kupferionen für eine Bestrahlungsdosis
von 10'6 ionenIcrrl --
c. Verteiung der elastischen Energie _._.- unter Berück-




s für eine Ionenenergie von 150 KeV die
wes Abhängigke en als Funktion der zurückge-
legten Wegstrecke der eindringenden Ionen zusammengefasst.
Durch Kombination der Energieabhängigkeit des Verlagerungs-
wirkungsquerschnittes o~ aus Abb.2.4 und der Wegab-
hä~gigkeit der Ionenenergie aus Abb. 2.5 erhält man den




























A bb.2.7: Verfagerungswirkungsquerschnitt als Funktion der Eindring-
tiefe für 150 Cu+-- Cu
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steigt also von ca 7 . 10 cm an der Target-
oberfläche bis etwa zum doppelten Wert im letzten Drittel
der projizierten Reichweite, dies entspricht z.B. bei
einer StrahlstromcJichte von -1 I' 111c/'tl1 einer Defekter-
zeugungsrate K=QJ'; von 0.044 bis 0.095 Verlagerungen pro
Atom und sek. Eine einfache f1ethode, die Defekterzeugungs-
rate bei bekanntem Kaskadenfaktor nD ohne Integration
zu bestimmen, wird von Kaletta /9 / angegeben:
mit
In dieser Näherung wird das Ion wie ein Gitteratom be-
handelt, das die Energie E übernommen hat, und die
o
vielen einzelnen Stoßkaskaden werden damit zu einer
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einzigen zusammenge sst. Damit erhält man K s Mitte
wert aller ~. n D ( Verlagerungen/bezogen auf alle Atome
in der geschädigten Zone der Dicke x.
Wie bei Kaletta wird hier die Dicke der geschädigten
Zone mit x = 3.92 bangenommen ( b = Varianz der
Gaußverteilung der implantierten Ionen), d.h. 95 %aller
Ionen kommen in der geschädigten Zone zur Ruhe.
Die Schadensenergie ED für ein 150 KeV Kupferionamage
in Kupfer erhält man aus der Abb. 2.6 c zu 90 KeV.
Für einen Strahlstrom von 10 ~A /cm2 erhält man damit
die über das Schädigungsvolumen gemittelte Defekt-
-4
erzeugungsrate K = 0.094 S •
Der diesem Wert entsprechende mittlere Verlagerungs-
wirkungsquerschnitt 6'1> = 4,5· 40- 4 ·c",2 ist in .Abb. 2.7 ge-
strichelt eingezeichnet. Er ist etwas größer, als man
aus der Mittelung des wegabhängigen Wirkungsquerschnitts
erwarten würde, ein Hinweis darauf, daß die Annahme
des flHarte-Kugel-Potentials li in diesem Energiebereich
den Wirkungsquerschnitt bereits etwas unterschätzt.
Im folgenden wird mit einer Defekterzeugungsrate von
K = 0.094 s -1 pro 40 /'.4 / cm2 Strahlstromdichte gear-
beitet.
- 13 -
?2) Bestimmung der Punktdefektkonzentration
Während der Bestrahlung mit Ionen stellt sich nach
einer kurzen Übergangszeit ein Gleichgewicht ein zwischen
der Erzeugung und Vernichtung von Punktdefekten. Vernichtung
kann erfolgen durch wechselseitige Rekombination von
Leerstellen und Zwischengitteratomen oder durch Verlust
in sogenannten Senken, z.B. Korngrenzen, Oberflächen
Versetzungen, Poren u.s.w.: Abb2.8.
Abb.2.8: Vernichtungs mechanismen für Punktdefekte
Im folgenden wird angenommen, daß die Konzentration
der Punktdefekte über die gesamte geschädigte Zone
gleichmäßig verteilt ist.
Gradienten existieren nur in unmittelbarer Umgebung
der Punktdefektsenken. Bei dem zusätzlichen Vorhandensein
von gelösten Fremdatomen ist weiterhin der Effekt des
Leerstelleneinfangs zu beachten, man unterscheidet zwischen
fL'eien und gefangenen Leerstellen. Wie lange die Leer-
stellen im zeitlichen Mittel an ein Frem,datom gebunden





d.h. die Leerstelle hat nur während des Bruchteils
_ EI
e ~ der Gesamtzeit genügend thermische Energie, um
die Potentialschwelle EB zu überwinden.
Die Sprungfrequenz v; der freien Leerstellen ergibt
sich aus der Wanderungsenergieschwelle EM und einem
Entropievorfaktor zu
Damit lassen sich die Zustandsgleichungen für den
Erzeugungs- und Vernichtungsprozess der Punktdefekte
folgendermaßen schreiben:
dA/; AI'" ~T F tV;a Ali F ". CI t1 v· Ali - 11cl I' rJ (a)Alp.., - Vv Allf - c
alt Alq No
a Ni iI: /lF+7 Vi N,. lIi pi NidUi Npi F Ci v - fb)= - VI.' -fit 11/, N,
T
CI}/$ - NJ F IV: 'i T T (c)dN" :: v'It - IIv Nv - a,' AI,' V; Nv
rjf Alo .v..
Die beiden ersten Gleichu~n entsprechen im wesentlichen
dem Wiedersich-Ansatz 112 I, die dritte Gleichung stammt
von Sprague 13 1 und beschreibt das Gleichgewicht
zwischen Eingang und Verlust von Leerstellen an ge-
lösten Fremdatomen. Hochstehende Indizes bezeichnen
freie ( Free) und gefangene ( Trapped) Leerstellen,
tiefstehende Indizes stehen für Zwischengitteratome
(Interstitial), Leerstellen (Vacancies) und gelöste
Premdatome.
dNldt ist die zeitliche Änderung der Punktdefekt-
konzentration pro Einheitsvolumen.
Np ist der Produktionsterm für thermisch erzeugte und
strahlungsinduzierte Punktdefekte.
a ist die Zahl der zu einem Punktdefekt benachbarten
Gitterplätze.
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wird a = 12 gesetzt.
p ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Einzelsprung eines
Punktdefektes in einer Senke endet.
Gleichung / C / lässt sich mit folgenden Annahmen
vereinfachen:
a) thermisches Befreien überwiegt gegenüber
Rekombinationen, d.h.
T N r "» Cl i N,' N T
" No V,. I}
b) Zahl der freien Einfangplätze viel größer als
Zahl der durch gefangene Leerstellen besetzten
Plätze, d.h.
Damit ergibt sich im Gleichgewicht die Konzentration
der gefangenen Leerstellen zu
Einsetzen in die Gleichung / a / und / b / und
dividieren durch No ergibt
I / F- [F U)] _OIei dt ".. npi - Cu Ci Qv IIv + a,.I1,.("f1> c({s e Irr V,'Pi Ci
Im thermischen Gleichgewicht ohne strahlungsinduzierte
Defekte gilt :
p+T
d Cl) /dt =-0 /
Damit ist der thermische Anteil der Leerstellen-
produktion bestimmt:
ft, 1=fio 0, [F Eil:J F 1=0,o : nl/ - CI} C; OlJ" Vv .. a; Vi {-ff Cfj'{J e Fr ) ~ Vlf PV C 7T
Entsprechend läßt sich auch nt' ermitteln, und bei gleich-
zeitiger Erzeugung von strahlungs induzierten Punktdefekten
. . +h




et,· 11,. e ]{ F "FC; - C v
.Mit Annahmen ~ und vernachlässigbare thermische
Zwischengitteratom-Konzentrat 0 ergibt sich eine
quadratische Gleichung für d Konzentration der freien




Um den Einfluß des Einfangeffektes auf die Leerstellen-
konzentration zu verdeutlichen, wurden in den Abbildungen
2 .9a und 2 .9b die Bindungsenergie EB und die Konzentration Cs
der gelösten Fremdatome getrennt variert. Entscheidenen
Einfluß hat auf Grund der exponentiellen Abhängigkeit
der Sprungfrequenz v; die Bindungsenergie zwischen Leer-
stellen und gelösten Fremdatomen. Bei Bindungsenergien
kleiner als O.1eV ist kein meßbarer Einfluß mehr zu
erwarten.
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Abb.2.9b: Einfluf} der auf

































Abb.2.9a: Einfluf} der Bindungsenergie auf








der Viel von e en Tatsa
kommt man zu Schluß, ein smus
unmöglich alle beobachteten Erschelnungen
Fest steht lediglich, daß Gasatome, vor der Bestrahlung
implantiert oder während der Bestrahlung J~)-
Prozesse erzeugt, die Keimbildung unterstützen. Dabei
ist noch offen, ob sich zunächst kleine Gasblasen bilden,
die anschließend auf Grund des Leerstellen-Überschusses
zu Poren anwachsen, oder ob sich zuerst Leerstellen
willkürlich ( homogen) treffen und die so entstandenen
Cluster anschließend durch Gasatome stab isiert werden.
Am wahrscheinlichsten ist wohl ein konkurrierender Prozess
zwischen Leerstellen und Gasatomen; theoretische Modelle
existieren jedoch bis jetzt nur für die homogene Poren-
bildung in Abwesenheit von Gasatomen.
Da in der vorliegenden Arbeit nicht mit vorimplantierten
Gasatomen gearbeitet wurde, wird im folgenden von einer
homogenen Keimbildung ausgegangen.
Die beiden wichtigsten Arbeiten zu diesem Thema stammen
von Russel /13 /, /14 / und Wiedersich und Katz /15 /.
Beide bauen auf der Grundlage der klassischen Keim-
bildungstheorie /16 / auf, die entsprechend der simultanen
Übersättigung von Leerstellen und Zwischengitteratomen
modifiziert wurde. Es soll nun versucht werden, die
Theorie von Russel zur qualitativen Diskussion des
Einflusses gelöster Fremdatome auf die homogene Poren-
keimbildung anzuwenden.
In ihren Grundzügen lässt sich diese Theorie folgender-
maßen skizzieren:
In einem "Phasenraum der Keimgröße n" ist der Nettofluß
von Porenkeimen der Größe n zu Keimen der Größe n + 1 pro
Volumen und Zeiteinheit darstellbar durch





t omen an e
en von ,"'''''"Y''''-'-ellen
aus n bzw n + 1 Leerstellen.
a1J(n~l1) bzw.a;(n) sind d en
von einem Porenkeim der Größe n + 1 bzw n.
bzw, sind die Volumenkonzentrationen für
Porenkeime der Größe n bzw n + 1.
Die Ankunftsraten ß~ und sen sich aus Plausibilitäts-
betrachtungen gewinnen oder werden als Parameter variert.
Unbekannt sind zunächst d Verlustraten Ov und ~; und
die Keimgrößenverteilungen S' ( n ).
Da die Bildungsenergie für Zwischengitteratome (E; = I(.-SeV ),
verglichen mit der Bildungsenergie für Leerstellen
(E;: : -1 e V ) , ziemlich hoch ist (exponentieller Ein-
fluß auf die Gleichgewichtskonzentration ), ist die
Zwischengitteratom-Emission sicher vernachlässigbar:
Ol; ( '" 0
Die unbekannte Emissionsrate ~~ erhält man aus dem
Gleichgewichtszustand Jn: O in einem System ohne Zwischen-
gitteratome
Ci.'IJ{nuf):: ß'IJ (n) ,?o{n)
9°Cnol-/f)
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Fall
erhält man die bereits aus der klassischen Keimbildungs-
theorie
q' (n) ist die Gleichgewichtsverteilung für Porenkeime
der Größe n bei Leerstellen- und Zwischengitteratom-
Übersättigung.
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ist die Keimbildungsrate Keime der kritischen
Gr~ße d.h. Porenkeime die gleiche Wahrsche ichkeit
für iterwachsen und Zerfallen haben. Den Zeldowich-
.Faktor Z erhält man aus der Kurvenform von
in cler Nähe s Naximums
~ ist die Änderung der ien Energie bei ldung




JG: ist die Differenz der freien Energie zwischen einer
Pore der Gr~ße (n+1) und (n) ohne Zwischengitteratom-
Übersättigung
Die Änderung der freien Energie bei Bildung eines Poren-
keims der ~ße n aus einer vorgegebenen Leerstellen-
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und der gelösten Atome auf die
0) Reinstkupfer ohne ZGA Ubersättigung
b).. mit
c) u er+ 1 1% FA ohne ZGA- "
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Durch den Einfluß der Fremdatome werden also
kritische Keimgröße und freie Energie vergrößert und
der Zeldowich - Faktor verkleinert. Alle drei Ein-
flüsse führen theoretisch zu einer wesentlichen
Reduzierung der Keimbildungsrate, wie in Abb 2.12
gezeigt wird.
Die starke Abh~ngigkeit der Keimbildungsgeschwindigkeit
von der Übers~ttigung, die bereits in der klassischen
Keimbildungstheorie eine wesentliche Tatsache darstellt,
~ndert sich auch nicht für große Ankunftsratenverh~lt­
nisse ßYßv -'l> -1 • l1'heoret isch führt e in Ansteigen der
Übers~ttigung um den Faktor 10 zu einer Erhöhung der
Keimbildungsrate um ca.15 Zehnerpotenzen.
Beispielsweise erh~lt man bei 650 K durch Zulegieren
von 1 !~ Hremda tomen mit 0.25 e V Leerstellenbindungs-
energie eine Heduzierung der Keimbildungsrate von
sechs Zehnerpotenzen gegenüber Reinstkupfer.
Daß ein derart starker Einfluß in der Praxis bei weitem
nicht erreicht werden wird, zeigt sich deutlich, wenn
! ..fu =014 ßv T =650 K10 I
IJt=09lii I ßv .C"')
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Abb.2.12: Einffun der Zwischengitteratome und der gelösten Atome auf
die Keimbildungsrate
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man die Russel - Theorie z.B. auf die Temperaturabhängig-
keit der Keimbildungsrate anwendet: Die gemessenen Poren-
dichten ändern sich zwischen der unteren und der oberen
Temperaturgrenze für Porenbildung um etwa 2 bis 3 Zehner-
potenzen ( z.B. /1'7 / ), während die Theorie eine
Konzentrationsänderung um mehr als 6 Zehnerpotenzen
voraussagt. Versuche, das theoretische Ergebnis durch
eine temperaturabhängige Oberflächenspannung und durch
Berücksichtigung der Reduzierung der möglichen Poren-
keimplätze während der Porenbildung (N .... N - L 'jen)·
00'1
zu verbessern, brachten keine entscheidende Änderung
und werden deshalb hier nicht weiter diskutiert.
Um einen anschaulichen Vergleich zu ermöglichen, werden
in Abb. ~.13 die Einflüsse von Fremdatomkonzentration,
Defekterzeugungsrate und Kaltverformung auf die Keim-
bildung getrennt diskutiert: Die nach rechts ansteigenden
Kurven sind die erforderlichen Leerstellenkonzentrationen
als Funktion der Temperatur, um eine vorgegebene Keim-
bildungsrate zu erhalten. Die geforderte Keimbildungs-
rate tritt immer dann auf, wenn sich vorhandene und
erforderliche Leerstellenkonzentrationen schneiden.
Am bekanntesten ist der Einfluß der Defekterzeugungsrate:
eine Erhöhung von K ist immer mit einer Verschiebung des
Schwellmaximums zu höheren Temperaturen verbunden.
Im vorliegenden Fall bewirkt eine Erhöhung der Defekt-
erzeugungsrate von 10-6 ( schneller Brüter) auf 10-2 dpa/s
(Ionen) eine Verschiebung von ca.150 K bei konstanter
Keimbildungsrate J = 1012/ sek cm2 . Ebenfalls schon
experimentell nachgewiesen ist der Einfluß der Kaltver-
formung auf die Keimbildungsschwelle.
Kaltverformte Materialien zeigen bei gleichen Bestrahlungs-
bedingungen eine deutlich geringere Porendichte als ge-
glühte Werkstoffe / 18/.
Obwohl also die Russel'sche Keimbildungstheorie für
homogene Keimbildung einen unrealistisch hohen Einfluß
der Leerstellen-Übersättigung auf die Keimbildungsrate
voraussagt, sei es, daß die Keimbildung nicht statistisch
sondern an bevorzugten Plätzen auftritt (inhomogen),
oder daß die Theorie mit Mängeln behaftet ist, läßt sich
1000400 600 800
--- Temperatur (Kj ....
400 600 800
---Temperatur [Kl ..
10~ i i , I, i i i 1öJ 'i I , i , i 107, i' i I i , , i
1000 400 600 800 1000
---Temperatur (KJ ....
Kaltverformung gelöste Fremcbtome Defekterzeugungsrate
C ::0
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Abb.2.13: Einflufl von a, Kaltverformung
b, gelös te Fremda tome
c,Defekterzeugungsrate auf Leerstellenkonzentration und Kei mbildung als Funktion der tur
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aus dem Vergleich der Abb. 2.13 a mit der
Schluß ziehen, daß der Einfluß der gelösten Fremdatome
bei genügend hoher Bindungsenergie EB in die gleiche
Größenordnung kommen kann wie der Einfluß der Kalt-
verformung.
2.4) Einfluß der reduzierten Leerstellenkonzentration
auf das Porenwachstum
Porenwachstum kann nur auftreten, wenn mehr als ein Senken-
typ für Punktdefekte vorhanden ist. Weiterhin muß mindestens
ein Senkentyp unterscheiden zwischen Zwischengitter-
atomen und Leerstellen, indem er vorwiegend Zwischen-
gitteratome vernichtet. Das folgt unmittelbar aus der
Tatsache, daß gleichviel Zwischengitteratome wie Leer-
stellen erzeugt werden und deshalb im Gleichgewicht
auch gleichviele Punktdefekte in Senken vernichtet werden.
Diese Aufgabe wird z.B. von Versetzungen erfüllt. Die
totalen Senkenverlustraten ( in Senken vernichtete
strahlungsinduzierte Punktdefekte pro Gitteratom und sek)
sind:
R v = Vv .d CuP u ~ y v- {( u- - ci/' ) p;; ~ VIJ (c 1J • C~I, ) 2 p ~
J( :f. ,""
R i := Vi fj Ci P,. Vi (C i - d ~) Pt .. Vi {e,. - c/~ ):2: p '{
J( .. !J-
pv bzw. p~ sind die Wahrscheinlichkeiten, daß ein Sprung
v 1
einer Leerstelle bzw. eines Zwischengitteratoms in einer
Pore endet. Die pk_s sind die Verlustwahrscheinlichkeiten
für alle übrigen Senkentypen.
Die Differenz der letzten Terme der beiden Gleichungen
ergibt die Nettorate an Ausscheidungen von Zwischengitter-
atomen an allen Senken außer Poren und ist die eigentliche
Ursache für das Schwel~en:
v; .d Ci
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Da die t e e erstellen
schengitt omen gleich sein muß, folgt:
- Vi Lle;
Die Differenz d ist die gesuchte Schwel e d t I
d.h. das Porenwachstum pro Zeiteinheit. Durch Definition
des Senkenverlustanteils (Anteil der strahlungsinduzierten
Punktdefekte, der in Senken vernichtet wird):
läßt sich
I< K
umformen in die übersichtliche Form
als dem sog. 11biased-B'aktor tf , der die bevorzugte Vernichtung
von Zwischengitteratomen an tlbiased-sinks tf beschreibt.
L1 wird durch gelöste Fremdatome nicht beeinflußt und
deshalb an dieser Stelle nicht weiter diskutiert.
Der 'I'emperatureinfluß auf die Schwellrate ist in S ent-
haI ten. Abb 2 11J- ze igt den Einfluß von Fremdatom-
konzentrationen und Leerstellenbindungsenergie auf die
Wachstumsrate, auch hier wird wieder der dominierende; Ein-
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Die folgende verglei den
Fremdatome mit rformung und der Defe
rate Das Maximum von S wandert bei der Var
erzeugungs-
ion der
Defekterzeugungsrate fallenden rten entsprechend
der Situation bei der Keimbildung zu kleineren Temperatur-
werten in Übereinstimmung mit experimentellen Erfahrungen.
Die Kaltverformung dagegen bewirkt keine Verschiebung des
Maximums, d.h. mit steigendem Kaltverformungsgrad rücken
die günstigen Bedingungen für Wachstum und Porenbildung
weiter auseinander. Bei der Variation des Anteils gelöster
Atome zeigt sich mit steigender Konzentration wieder eine
Verschiebung des Maximums zu tieferen Temperaturen, analog
zur Keimbildung.
Ein qualitativer Vergleich mit dem Einfluß der Kaltverfor-
mung auf die Reduzierung der Schwellrate ist nicht möglich;
da im Gegensatz zu den gelösten Atomen der Kaltverformungs-
grad den Ilbiased-Faktorf! entscheidend beeinflußt.
Theoretisch läßt sich der Einfluß der gelösten Atome
also wie folgt voraussagen:
1.) Temperaturverschiebung des Schwellmaximums
mit steigenden EB - und CS-Werten zu tieferen
Temperaturen.
2.) Reduzierung des Schwellens vor allem auf Grund

















auf den Senkenverlustanteil als Funktion der Temperatur
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Abb.2JS: Einflun der a, Kaltverformung




3.) Auswahl geeigneter Legierungen
Wie in Kap. 2 gezeigt wurde, ist in Legierungen mit
gelösten Fremdatomen eine um so größere Reduzierung
des Porenwachstums zu erwarten, je größer die Bindungs-
energie EB zwischen Fremdatomen und Leerstellen ist.
In erster Näherung ist zwischen EB und dem Durchmesser-
verhältnis 4o/R ein linearer Zusammenhang zu erwarten.
Zum experimentellen Nachweis dieser Annahme müssen ein
Reinstmaterial und verschiedene Legierungen mit dem
Reinstmaterial als Wirtgitter und unterschiedlichen
Durchmessern der gelösten Fremdatome auf Porenbildung
untersucht werden. Zur Bestimmung des Einflusses des
prozentualen Mengenanteils sind pro Legierungstyp
mindestens zwei verschiedene Konzentrationen erforder-
lich. Ein geeignetes Wirtgitter muß also einen relativ
kleinen Atomradius besitzen, um möglichst viele
Kombinationen mit gelösten übergroßen Fremdatomen zu
ermöglichen; die maximale Löslichkeit sollte bei Raum-
temperatur mindestens in der Größenordnung von 1 at - %
liegen. Aus technologischen und präparativen Gründen
wird die Auswahl an geeigneten Wirtgitteratomen weiter
eingeschränkt (Beryllium z.B. mit einem ideal kleinen
..
Atomradius von 1.13 A scheidet aus wegen der gesund-
heitlichen Gefährdung, die mit der Präparation ver-
bu.nden ist). Hochschmelzende Metalle sind für die
vorhandene Bestrahlungseinrichtung nicht geeignet ( max.
'J:emperatur ca. 5300 C), da Porenbildung je nach Defekt-
erzeugungsrate bis zu Bestrahlungstemperaturen von
0.6 TS beobachtet wird. Die Schmelztemperatur des Wirt-
gittermaterials sollte also den Bereich von 1000 bis
1100 C nicht überschreiten. Einen Kompromiß, der allen
Forderungen weitgehend gerecht wird, stellt Kupfer dar
mit einem Atomradius von 1.276 1 und 1083 oe Schmelz-
temperatur.
Die Auswahl geeigneter Legierungspartner erfolgt nach
den Kriterien:
1.) Atomdurchmesser merklich größer als bei Kupfer
2.) mBglichst hohe substitionelle LBslichkeit
3.) keine Nahentmischung der gelBsten Atome
4.) keine intermetallischen Verbindungen im
unteren LBslichkeitsbereich.
Die Forderungen 1 und 2 widersprechen sich, da die
LBslichkeit eines Wirtgitters fUr substitionell ge-
lBste Atome mit wachsendem Durchmesserverh~ltnisab-
nimmt. Durch die Forderungen 3 und 4 wird die Zahl der
Kombinationen weiter eingeschr~nkt, sie sind notwendig,
da die Berechnung der Punktdefektkonzentration in K.ap.2.2
von einer statistischen Verteilung der gelBsten Atome
im Wirtgitter ausgeht.
Die 'Tabelle 3.1 gibt eine Ubersicht über alle Legierungs-
partner, die in Kupfer IBslich sind.
Kreuze in den entsprechenden Spalten bedeuten, daß die
gestellte :Forderung erfüllt ist.





) Ge Al (12.9)
(29.3).
Eine optimale Durchmesserstufung wird erreicht durch
Pd, Au, Mg, das folgende Durchmesserverh~ltnis ist
jeweils etwa doppelt so groß wie das vorangegangene.
Wegen erwarteter Schwierigkeiten bei der Herstellung
der Mg-Legierung (hohe Abdampfrate beim Schmelzen
unter Hochvakuum) wird auch noch Indium ausgew~hlt,
so daß schließlich die in Tabelle 3.2 aufgeführten
Legierungen hergestellt wurden:
Legierung at. °/0 d'YR '0
Cu - Pd 0,1 (I) 0,7S(Il) 7,4
Cu - Au \I 11 12,Q
Cu - f1g 11 11 25, If
Cu - In I1 It 2',3
Tabelle 3.2 Ausgew~hlte Legierungen
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llung mögl Kupferl
gelö s Element max.Lösl.bei A~omlad in & Forderungen
R.T. at % ln 1 2 3 4
Gallium Ga 18 1.22 -4.3
1.41 1+ 0.5 + + +
Germanium Ge 9 1.39 +8.9 + + + +
Indium In 0.8 1.65 +29.3 + + + +
Magnesium Mg 1.2 1.60 +25.4 + + + +
Iiangan l""m 22 1.31 +2.7 + + +
Nickel Ni 100 % 1.24 -2.8
1.32 +3.4 + +
Phosphor 0.3 1.84 +48.91.94 + + +
Palladium Pd 100 % 1.37 +7.4 + + + +
Platin Pt 100 % 1.38 +8.15 + + +
Antimon Sb 0.2 1.61 +26.10.1 + + +
Silizium Si 4 1·34 +5.0 + + +
Zinn Sn 0.1 % 1.58 +23.8 + + +
Titan Ti 0.8 1.46 +14.4 + + +
Zink Zn 30 % 1.32 +3.4
1.47 +15.2 + + + +
Silber Ag 0.1 1.44 +12.9 + + +
Gold Au 100 % 1.44 +12.9 + + + +
Beryllium Be 0.1 % 1.13 -11.4 + +
Bor B 0.06 Cl 0.95 -25.6 + +/0
Aluminium Al 15 1.43 +12.1 + + + +
Scandium Sc 0.3 1.62 +27.0 + + +
Yttrium Y 0.02 1.80 +41.1 + + +
Lanthan La 0.04 1.87 +46.6 + + +
Arsen As 5.9 1. LL8 +16.0 + + + +
Cadmium Cd 0.3 1.48 +16.0
1.65 +29.3 + + +
Chrom Cr 0.01 1.25 -2.0
1.35 +5.8 + +
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4.1 Ei'olieüherstellung
Heinstkupfer in Folienform konnte fertig von der Firma
HateL'ials - Research in IJlünchen bezogen werden. Die
Folienclicke wurde zu 0.12'7 mm gewählt, die Reinheit
beträgt 99.999 %, d.h. der Anteil an Verunreinigungen
ist kleiner als 10 ppm. Bei einer Konzentration von
0.1 %Fremdatornen entsprechend 1000 ppm ist der zu-
legierte Anteil also 100 mal grJßer als der Anteil an
\lerunreinigungen. Zum Entfernen cler Gxydbaut wurde die
Folie einige IJlinuten in auf 130°C erhitzte 15 % ige
Schwt';felsäure ge taucht. Anschließend erfolgte ein
zweistündiges Glühen im Hochvakuum (besser als /10-5 '110r1')
bei '120°0, um definierte KorngrJßen zu erhalten.
Das Schmelzen der Ül Kap. 3 ausgewählten Legierungen
muß im IlochvakuulJl er folgen, um 'Irerunre inigungen aus zu-
sehließen, elie sich aur die Porenbildung ähnlich aus-
wirken könnten wie der zu messende Bffekt.
Versuche, die Legien.mgen der gewünsehten HeinheiL in
der t\upferindußtrie L'U bekoiruuen, wal'en erfolglos.
Bin Angebot der Fa. Seienee - Trading war indiskutabel
beu.er ( ea DI'I 20.000 für elie ausgewählten acht Legierungen)
und mit langen Lieferfristen verbunden.
Freundlicherweise erklärte sich das Max - Planck -
Institut in Stuttgart bereit, die Legierungen gegen
Selbstkostunerstattung herzustellen. Der 0chmelz-
prozess erfolgte im HochJ'requenzof'en unter Hochvakuum
von ca 10-6 Torr. Anschließend wurden die AbgUsse mit
einer Folienwalze in sechs Arbeitsgängen auf etwa
0.125 ~n abgewalzt. Der Grad der Kaltverformung wurde
bei allen IJegierungen gleieh gewählt, um auf möglichst
gleiche Korngrößen zu komnen; das Zwischengllihen im
Hochvakuum erfolgte jewe s eine halbe Stunde bei '720°0.
Eventuelle Ohromatome, die beim Walzprozess in die Ober-
fläche der Folien gelangt sind, wurden spätestens beim
Elektropolieren der Oberfläche mit abgelJst.
Die Gelegeclleit zur genauen Bestinurrung der Legierungs-
- 33 -
konzentrationen ergab sich bei der Fa. Varian, Darmstadt,
die diese Aufgabe kostenlos übernahm. Die Konzentrations-
werte werden bestimmt nach der Methode der Atomab-
sorption: Eine Probe der zu untersuchenden Legierung
wird in S~ure aufgel~st, parallel dazu werden Reinst-
materialien der einzelnen Legierungsbestandteile in
der etwa zu erwartenden Konzentration ebenfalls gel~st.
Diese Eichl~sung und anschließend die L~sung unbe-
kamlter Konzentration wird in einer Gasflamme verdampft.
Durch diese Gasflamme wird der Lichtstrahl einer Hohl-
kathodenlampe geleitet, der die dem zu untersuchenden
Element entsprechende Spektrallinie enth~lt. Der Licht-
strahl wird proportional zum Anteil des gesuchten Elements
in der Flamme abgeschw~cht, die Lichtabsorption wird
in einem Potomultiplier registriert. Durch Vergleich
mit der Eichl~sung I~ßt sich damit die Konzentration
des untersuchten Legierungsanteils bis zu einer
Genauigkeit von einigen ppm bestimmen.
Das Ergebnis für die Gold- und Magnesium-Legierungen
ist in 'rab .4.3 zusammengefasst, die Palladium- und
Indium-Legierungen konnten mangels der entsprechenden
Spektrallampen nicht analysiert werden.
atom % I II
Cu - Au 0,11 0, t l-
Cu - J'Ig 0,03 0,60
Tabelle ~.3 Gemessene Konzentrationswerte der ver-
wendeten Legierungen.
Wie erwartet, sind die Anteile für Magnesium viel kleiner
als vorgesehen, ein großer Teil ist w~hrend des Schmelz-
prozesses im Hochvakuum verdampft. Die Proben wurden
trotzdem im nachfolgenden Programm bestrahlt wie vor-
gesehen, um festzustellen, ob bei solch niedrigen
Konzentrationen bereits ein Einfluß auf die Porenbildung
zu beobachten ist.
Die Be immung mittleren i , um
alle Legierungen gle Voraussetzungen bezügli der
Senkenverluste an Korngrenzen zu schaffen. Die Oberflächen
der Proben wurden einige Minuten angeätzt und im Licht-
mikroskop untersucht: Abb.4.1
Abb. 4.1 Korngrenzen in Reinstkupfer.
Zum Vergleich zeigt Abb. 4.2 eine Oberfläche, auf der die
Korngrenzen durch Elektropolieren sichtbar gemacht wurden.
Abb.4.2 Korngrenzen in Cu - Pd I
Es zeigt sich, daß auf Grund der gleichen Walz- und Glüh-
bedingungen die mittlere Korngröße bei allen Legierungen
in der gleichen Größenordnung lag~ sie schwankte im
Bereich von 0.008 bis 0.015 mm2 •
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D zu bestrahlende Oberfläche muß möglichst eben se
um die Senkenwirkung für diffundierende Leerste
klein zu halten, und sie darf vor lern nicht angeätzt
sein, sonst ist eine sp ere elektronenmikroskopische
~uswertung nicht möglich, bz~ mit großen Unsicherheiten
behaftet.
In ersten Versuchen wurden Scheiben mit 1 cm Durchmesser
durch Vibrationspolieren mechanisch vorgearbeitet und
die Oberfläche anschließend durch Elektropolieren ge-
glättet. Dieses Verfahren hat sich zwar präparativ gut
bewährt, wurde aber nicht weiter angewendet, weil sich
bei ersten Bestrahlungsversuchen am Testinjektor der
GSI herausstellte, daß der Strahlfleck außerordentlich
inhomogen ist (bei guter Fokussierung etwa 2 x 50 mm).
Damit war es nicht mehr möglich, Targets von 1 cm
Durchmesser zu bestrahlen, um dann pro Target vier 2.3 mm
Durchmesser - Proben entsprechend der Größe des
E.M.-Halters zu bekommen.
Die Proben wurden deshalb schon vor der Bestrahlung in
der Größe präpariert, in der sie auch im Elektronenmik-
roskop untersucht werden.
Zu diesem Zweck wurden sie etwa 30 Sek. im !!Jet-polisher 'l
der Fa. Struers einseitig geglättet; damit war auch für
eine gute Unterscheidbarkeit zwischen der bestrahlten
Oberfläche und der Hückseite gesorgt. Nach erfolgter
Bestrahlung wurde die bestrahlte Seite mit einem säure-
festen Lack abgedeckt. Anschließend wurde die Probe im
"Jet - polisher" von der unbestrahlten Seite soweit
abgedünnt, bis eine Lichtschranke in dem Gerät den ersten
Durchbruch anzeigte. Bei richtiger Wahl von Spannung
und Elektrolyttemperatur ist der Hand des entstehenden
Loches flach genug, um im E.M. durchstrahlbar ~u sein.
Bei nicht zu großer Eindringtiefe der Ionen liegt dann
die durch Porenbildung geschädigte Zone in dieser keil-
f~rmigen Schicht.
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Die Abb 4.3 zeigt diese in der Literatur unter dem Namen





Abb. 4.3 Back- thinning
Als besonders wichtig erwies sich, daß die Probe nach
erfolgtem Abdünnvorgang möglichst schnell mit Alkohol
abgespült wird, um Anätzen durch Säurereste zu vermeiden.
Nach dem Ablösen der Lackschicht mit Aceton war die Probe
dann fertig zur elektronenmikroskopischen Untersuchung.
Die häufigsLen Ätzfehler waren zu steiler Rand des beim
Abdünnen entstandenen Loches, Ätzriefen (Abb. 4 •4) und
im Falle der Legierung Cu - Au 11 auch annähernd kreis-
förrrlige Ätzgruben , die in einigen J:l'ällen etwa denselben
mi LLlel'en JJurchulesser ha LLen wie Poren ( einige hundert
Angström). Diese Ätzgruben, die glücklicherweise nur
in der einen IJ8gie:cung gefuntlen wurden, s intl von Poren
durc.h ihre ebvas unregelmäßige j?orm und den unscharfen
Rand unterscheidbar: Abb.4.5
Problematisch ist bei Kupfer die HalLbarkeit präparierter
Fcoben. Bei Raumtelllperatur und beilJrockener Luft bildet
o
sich auf Kupfer innerhalb einer Stunde eine ca. 90 A
dicke Oxydschicht. Dies ist etwa der Zeitraum, den die
Frobe von der ersten Präparation bis zur Untersuchwlg
im Mikroskop der Atmosphäre ausgesetzt ist (nach dem
einseitigen Abdünnen:Bestrahlungseinrichtung bestücken,
in Strahlposition montieren, demontieren, entladen, mit
Lack abdecken, fertig abdünnen).
Abb.4.4 Ätzriefen in Kupfer
Abb.4.5: Ätzgruben in Cu - Au 11
Abb.4.6: Kontamination einer Cu - Pd 11 Probe
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Noch schädlicher als Oxydation scheint der Einfluß von
Schwefelwasserstoff H2S zu sein. N3.ch Dietz /19/ bewirkt
schon eine kleine Menge (ein Vol Teil H2S in ca 10
4Vol
Teilen ) ein merkliches Anlaufen der Oberfläche
(Bildung von Cu I-Sulfid). Wichtig ist deshalb bei der
Arbeit mit Kupferproben eine schnelle Arbeitsweise und
sorgfältige Lagerung der Proben in gut evakuierten Exikatoren.
Es stellt sich heraus, daß abgedlinnte Oberflächen um so
widerstandsfähiger sind, je besser sie präpariert wurden.
Auf schlecht präparierten Proben zeigen sich im Mikroskop
bereits nach kurzer Zeit schwarze Flecken: Abb.4.6.
Dies trifft besonders auf die Legierungen Cu - Au 11
und auf Cu - Pd 11 zu, die bei der Präparation auch
eine wesentlich gr5ßere Ausschußquote (etwa 50%) auf-
wiesen als Reinstkupfer und die Legierungen Cu - In
und Cu - JVIg.
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4.3 Bestrahlungseinrichtung
:bur die Bestrahlung am Testinjektor wurde eine Bestrahlungs-
einrichtung entwickelt und gebaut, mit der 24 Proben
pro Charge bestrahlt werden können. Der Probenhalter
ist in seinen Abmessungen den Maßen der "Diagnosebox"
angepasst, einer Kammer, die bei der GSI auch am UNILAC
an mehreren Stellen des Strahlflihrsystems eingebaut ist.
4.3,1 Mechanischer Aufbau
Abb 4.7 zeigt eine Übersichtszeichnung mit den haupt-
sächlichen Details. Der Probenhalterkopf (1) ist zwölf-
eckig und hat zwei Bestrahlungsebenen. Die 'rargets (3mm)
werden mit l'-'Iasken aus Edelstahl (2) (Lochdurchmesser 2.7 mm)
befestigt. Zur Befestigung wurden 113- Tantalschrauben
verwendet, die sich wegen ihrer geringen Temperatur-
ausdehnung auch nach Bestrahlungstemperaturen liber 500°C
wieder gut lösten. Unter jeder Probenmaske ist ein
Mantelthermoelement angebracht (3), um die örtliche Auf-
heizung durch den Ionenstrahl mit zu erfassen. Die
elektrische Heizung erfolgt im Inneren des Probenhalter-
kopfes liber zwei Coax-Heizleiter(L~). Zur Kühlung bei
höheren Strahlleistungen und zum schnellen Abkühlen ist
eine Kühlschlange aus Kupferrohr (5) im Probenhalter-
kopf untergebracht. Um die Teilchenstromdichte des
Ionenstrahls messen zu können, sind alle Anschlüsse
('rhermoelemente, Heizleiter, Kühlschlange) elektrisch
isoliert nach außen geführt. Der Probenhalterkopf selbst
ist nur durch ein Keramikrohr (6) der Fa. Ceramasil
U.S.A., mit der Vakuumdurchführung verbunden. Zur Ab-
dichtung der Dreh- Schiebedurchführung ins Hochvakuum
dienen drei hintereinanderliegende Nutringe kombiniert
mit 0- Ringen (7).
Über eine Stopfbüchse werden die 0- Ringe in Nutringe
gepresst und sorgen so für ein festes Anliegen der Dicht-
lippen an der Wandung. Zur Verringerung der Leckrate
wird der Raum zwischen den Nutringen über eine Vorvakuum-























Abb. 4.8: Foto des Probenhalters
Abb. 4.9: Testinjektor
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eine unzul sige Erwärmung an ser e e zu verme
wird die Vakuumdurchführung über eine separate Kühlschlange
auf Temperaturen unter 50°C gehalten (8). Der
halterkopf kann bis zu einer Temperatur von ca. 530°C
aufgeheizt werden; höhere Temperaturen sind auf Grund
der Hartlötstellen nicht möglich.
weitere Einzelheiten sind der Diplom-Arbeit weber zu ent-
nehmen /20/.
~.3.2 Temperaturregelung
Um einen möglichst universellen Einsatz der Bestrahlungs-
einrichtung sicher zu stellen, wurde die Temperatur-
regelung aus zwei verschiedenen, wahlweise gekoppelt oder
separat arbeitenden_Regelkreisen aufgebaut.
Der erste, mit vergleichsweise großer Trägheit behaftete
Regelkreis arbeitet über die Kühlschlange im Inneren des
Probenhalterkopfes mit einem flüssigen Wärmeträger.
Der zweite, wesentlich schnellere und empfindlichere
Regelkreis, regelt den Heizstrom in den beiden Coax-Heiz-
leitern. Damit sind folgende Betriebszustände möglich:
a) gekoppelter Betrieb bei Temperaturen zwischen
Raumtemperatur und 300°C. Als wärmeträger im
ersten Regelkreis dient hitzebeständiges Oel
(z.B. Shell - Thermia 27). Die Oeltemperatur
wird über ein Mischventil auf einem einstell-
baren Wert konstant gehalten und bewirkt so
eine Grobregelung, die die Probenhalter-
temperatur gegen langsame Störgrößen (Umgebungs-
temperatur ) weitgehend unempfindlich macht.
Diesem Regelkreis unterlagert ist die Fein-
regelung über Coax-Heizleiter.
b) Regelung nur über Heizleiter: Das Shell-
l.I:hermiaoel ist nur bis zu Temperaturen'lon etwa
320°C verwendbar, deshalb muß im Temperatur-
bereich von 300°C bis 530°C mit dem elektrischen
Regelkre alle gearbeitet werden. In der
Praxis stellte sich heraus, daß das Regelver-
halten dadurch nur unwesentlich beeinflußt wird.
Die Oelkühlung ist in diesem Fall nützlich
zum schnellen Abkühlen des Probenhalterkopfes
nach erfolgter Bestrahlung.
c) Regelung über Kühlmittel: Bei Bestrahlungs-
temperaturen unterhalb Raumtemperatur muß die
Wärme über ein geeignetes Kühlmittel abgeführt
werden. Je nach gewünschter Temperatur kann
der Wärmeaustausch über einen separaten Kühl-
termostaten erfolgen; bei noch tieferen Tem-
peraturen kann z.B. mit flüssiger Luft ge-
arbeitet werden. Im Programm dieser Arbeit
waren Bestrahlungen unterhalb Raumtemperatur
nicht nötig; das Regelverhalten wurde in diesem
Bereich bisher nicht getestet. Eventuell kann
auch hier der elektrische Regelkreis zur Fein-
regelung dienen.
Kurze Beschreibung der Grobregelung:
Die Einheiten des Oelkreislaufes sind in dem Übersichts-
schaltbild Abb. 4.10 dargestellt. Die Temperatur des er-
hitzten Oels wird über einen Regel- und Schaltverstärker
digital geregelt. In einem Mischventil wird das durch
den Probenhalter fließende Oel durch Beimischung von Kalt-
Gel auf die gewünschte Temperatur von caq100 C llilterhalb
Bestrahlungstemperatur abgekühlt. Die Regelwlg am Hisch-
ventil erfolgt über einen Zweipunktregeler mit nachge-
schaltetem Schmitt-Trigger; die Messung der Oeltemperatur
erfolgt mittels Thermoelemente am Probenhalterkopfausgang.
Kurze Beschreibung der Feinregelung:
Der elektrische Regelkreis ist ebenfalls in Abb. ;+.10
dargestellt. Die Regelung arbeitet in diesem Falle analog,
um Induktionsspannungen im Probenhalterkopf zu vermeiden,
die die Messung des Ionenstroms am Target unzulässig
beeinflussen würden. Die Temperatur am jeweils bestrahlten
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umschalter einem Vorverstärker zugeführt. Der Vorverstärker
vergleicht die Ist-Temperatur mit dem eingestellten Soll-
wert und regelt die Ausgangsspannung des Gleichstromnetz-
gerätes für die Coax-Heizleiter. Die Temperatur arn Target
wird über einen Kompensationsschreiber laufend registriert,
die beobachteten Temperaturschwankungen liegen unter
einem Grad. Die Störgrößen sind vergleichsweise klein,
die Strahlleistung ist mit 0.5 W um ca.2 Zehnerpotenzen
kleiner als die erforderliche Heizleistung. Die Absolut-
messung der Temperatur ist mit einer Ungenauigkeit von
± 3°C behaftet, Temperaturänderungen werden genauer als
0./1" C angezeigt. Schaltbilder und weitere Einzelheiten
sind in der Studienarbeit Pitt /21/ enthalten.
~~ Messung der Strahlstromdichte
Der Strahlstrom wird analog über ein URI-Vielfach Meß-
instrument gemessen, die Genauigkeit liegt bei ± 5%.
Um eine Meßverfälschung (die etwa den Faktor 3-4 bewirkt)
durch beim Ionenbeschuß herausgelöste Sekundärelektronen
zu vermeiden, ist der Probenhalterkopf von einer rohr-
förmigen Blende mit - 150 V Vorspannung umgeben, (ab etwa
-60 V ist im vorliegenden Fall nur noch ein unwesentlicher
Einfluß der Sekundärelektronen auf die Strommessung fest-
stellbar). Eine weitere Fehlerquelle bei der Strommessung
sind die abgesputterten Kupferionen. Dieser Anteil des
Strahlstromes wurde in dem Vorspannungskreis der Blende
gemessen: Abb. 4.10
4.4 Testinjektor
Alle Bestrahlungen erfolgten am Testinjektor der GSI in
Wixhausen ( Duopigatrom - Ionenquelle mit max.300 kV
Nachbeschleunigung). Das Duopigatrom ist eine Weiterent-
wicklung des GSI- StandaId- Duoplasmatron /22/. In der
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Duopigatromquelle die ionsausbeute der
Elektronen im Brenngas dadurch die
die im Duoplasmatron ohne Ausführung von inelastischen
Stößen zu gelangen , durch eine iche
Reflektionselektrode hinter der Anode solange von der
Anode fern gehalten werden, bis sie genügend inelastische
Stöße ausgeführt haben /23/. Die mit einer Energie zwischen
ca.50 und 120 eV auf den Einsatz der Reflektorelektrode
auftreffenden Gasionen tragen dort durch Zerstäubung
Material ab und bewirken somit, daß Ionen dieses Materials
in der Entladung auftreten. Auf diese Weise lassen sich
Metallionenströme bis zu 1 mA erzeugen. Als Hilfsgas wurde
in allen Fällen Argon verwendet, die Strahlstromdichte für
Kupfer 1 +-Ionen J.ag bei guter Fokussierung in der Größen-
ordnung 10 f< A/cm2 , zeitweise wurden aber auch Strahl-
stromdichten von 30 - 40 f A/cm2 auf dem rJ:arget registriert.
Alle Bestrahlungen wurden mit einer Beschleunigungsspannung
von 150 kV durchgeführt, die einen durch Überschläge weit-
gehend ungestörten Betrieb ermöglicht.
Bei guter Konditionierung der Quelle wurden Brenndauern
von 30 Stunden und mehr erreicht, sodaß bis max. 3-4 Chargen
bestrahlt werden konnten, ohne den Reflektoreinsatz auszu-
tauschen. Als schwaches Glied in der "Zeitkette" stellte
sich also in diesem Hall die Bestrahlungseinrichtung heraus,
da nach erfolgter Bestrahlung Abkühlzeiten bis zu 5 Stunden
nötig waren. Bei einer Konstruktion mit entsprechend
kürzeren Montage- und Abkühlzeiten könnte der Bestrahlungs-
zyklus wesentlich verkürzt werden. während der ca, 30
Bestrahlungen mit Ou+ -Ionen haben sich folgende werte am
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5,) Berücksichtigung der Sputterwirkung
5.1 Einfluß des Sputtereffektes auf die Dosisbestimmung
Beim Beschuß metallischer Werkstoffe mit Ionen werden pro
einfallendem Ion eine bestimmte Zahl von Atomen aus der
Oberfläche herausgeschlagen; das Verhältnis von einfallen-
den Ionen zu herausgeschlagenen Atomen wird als Sputter-
rate S definiert. Trägt man die Sputterrate für Eigenionen
(selfsputtering) bei konstanter Ionenenergie über dem Atom-
gewicht auf, ergibt sich eine periodische Abhängigkeit von
S über A /24/.
Die Sputterrate schwankt über zwei Zehnerpotenzen, und es
ist verständlich, daß bei Metallen mit hoher Sputterrate
bei der Auswertung und Interpretation von Bestrahlungs-
experimenten die Sputter~irkung entsprechend zu berück-
sichtigen ist. Im vorliegenden Fall hat der Sputtereffekt drei
wichtige Konsequenzen:
1.) Die Messung des auf das Target auftreffenden
Ionenstroms wird verfälscht, wenn ein Teil der
abgesputterten Atome ionisiert sind, diese werden
mit Sicherheit von der zur Unterdrückung von
Sekundärelektronen negativ vorgespannten Blende
aufgenommen:
I = I - ITarget Ionenstrahl Sputterionen.
Im Falle von Kupfer mit einer Sputterrate der
Größenordnung S = 10 würde z.B. ein 1%iger Anteil
von einfachgeladenen Kupferionen in den gesputterten
Atomen zu einem Messfehler von ca. 10% führen.
Im vorliegenden Fall wurde dieser Einfluß meß-
technisch korrigiert. ( Kap. 4 3.3)
2 ) Die Schädigungsdosis K' t ( Zahl der verlagerten
Atome pro Gitteratom) muß durch einen kleineren
Effektivwert ersetzt werden, da die "geschädigte
Zone" während der Bestrahlung mit der
"Vorschubgeschwindigkeit" V'" S ,j6 in dem
N"Material wandert.
- 48 -
~.) Es gibt für vorgegebene Ionenenergien eine
maximale effektive Schädigungsdosis, die nach
einer bestimmten Zeit t nicht weiter ansteigt,
max
d.h. länger dauernde Bestrahlungen bringen keine
Erhöhung der Porenbildung.
Zur Bestimmung der effektiven Defekterzeugungsrate wird in
der geschädigten Zone näherungsweise eine von der Jberfläche
bis zur Eindringtiefe konstante Defekterzeugungsrate ange-
nommen: Abb. 5.1
Die einzelnen Phasen während der Bestrahlung sind in der
Abb. 5. 2 dargestellt.
Zur Zeit t 1 ist die Oberfläche um den Betrag v· t 1 in das
Material vorgerückt, die effektive Schädigungsdosis beträgt
erf
If - t .. =- k-t" (1- v . t 1 )2"{
Die hier durchgeführte Mittelung über der Eindringtiefe ist
sinnvoll, da sich bei der späteren Beobachtung der Poren-
bildung im Elektronenmikroskop ebenfalls ein über die Tiefe
gemitteltes Bild ergibt.
Zur Zeit t = A/v ist die Oberfläche bis zur flEindringtiefemax
bei Bestrahlungsbeginn" vorgerückt/und die maximale Schädigungs-
dosis ist örtlich erreicht: K · t
max
Über die Eindringtiefe gemittelt ergibt sich damit die
effektive maximale Schädigungsdosis zu
k-t err
rmox
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Abb. 5.2: Zur Definition der effektiven Bestrahlungsdosis
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5.2 Berechnung der Sputterrate
Da experimentelle Ergebnisse der Sputterrate von 150 KeV
Cu+ auf Cu nicht bekannt waren ( Die Messungen von Almen
/24/ gehen nur bis 45 KeV) , wird S für den vorliegenden Fall
nach einer Theorie von Sigmund /25/ berechnet:
S(E):: 0,0 q. 2 oe S" (E )
1J.,,·Al
t " M1- . E 0, 885 3 . Q. -1
1<1" i z/', + lz.~' . Z1 Zl. e 1
Die Funktionen 0( ( 11'/111) und 5,,(E) sind aus /25/ entnommen, l1fJ
ist die Sublimationsenergie für Kupfer und beträgt 3.51 eV.
Mit den oben genannten Beziehungen erhält man die in Abb. 5.3
gezeigte Abhängigkeit der Sputterrate von der Energie der
einfallenden Ionen:
I
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Abb. 5.3: Sputterrate von Kupferionen als Funktion
der Ionenenergie nach SIGMUND
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Die Abnahme der Sputterrate ab etwa 100 KeV ist auf den
wachsenden Anteil von inelastischen Stoßprozessen zurück-
zuführen. Für 150 KeV Kupferionen wird im folgenden mit
einer Sputterrate S = 10 gerechnet. Dieser Wert ist nach
oben abgeschätzt, da die Theorie von Reinstkupfer als Target-
material ausgeht. Diese Annahme ist sicher ungerechtfertigt,
da zumindest die ursprüngliche Oberfläche stark mit Gasen
verunreinigt ist und selbst während der Bestrahlung unter
etwa 10-6Torr immer noch 1.8' 1015 Gasatome pro cm2 und sek.
auf die Targetoberfläche auftreffen, die bei Absorption den
Sputterprozess behindern.
Dieser Restgaseffekt kann dazu führen, daß die Sputterrate
bei niedriger Strahlstromdichte (nach Kaminski /26/
etwa i" 30"uA ) mit abnehmender Strahlstromdichte abnimmt.
Weiterhin kann auch die Target-fremperatur die Sputterrate
beeinflussen. Da diese Abhängigkeiten für den vorliegenden
Fall nicht bekannt waren, wird in dieser Arbeit versucht,
zumindest qualitative experimentelle Ergebnisse zu liefern.
5.3 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt sind die wesentlichsten mit dem Sputter-
prozess verbundenen Daten zusammengefasst. Die zugrunde ge-
legte Energie für Cu+ Ionen beträgt 150 KeV mit einer Ein-
•dringtiefe von 350 A in Kupfer und einer Sputterrate von
S = 10 Atomen/Ionen. Tabelle 5.1 enthält für eine Target-
stromclichte von 1 bzw 10pA/cm2 die von der Sputterrate
unabhängige Defekterzeugungsrate k, die nVorschubgeschwindig-
kei t I1 der Oberfläche, die Bestrahlungsdosis t , ab der
max
keine Erhöhung des Schwellens mehr möglich ist, die örtlich
maximale Schädigungsdosis k· t und die über der Eindring-
max
tiefe gemittelte maximale Schädigungsdosis k· t :~~ •
In Abb. 5.4ist für j = 1 bzw 10fA/cm2 der Zusammenhang
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zwischen Bestrahlungsdauer t und effektiver Schädigungszeit
t
eff dargestellt.
1 k V t m().!f fr/; .t)wo fAIr j(. t meu k.t eff
ftR/cm 2)
,...,"',...[ rJpYs] [A /s- ] [mini [cm- l 5- 4) [dpo] [dpo]
1 0.0094 0.07 80 3.1016 45 22.5
10 0.094 0.7 8 3.1016 45 22.5
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Abb. 5.4: Effektive Schädigungszeit als Funktion der Bestrahlungsdauer
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Q.) Experimentelle Bestimmung der Bindungsenergie
6.1) Theoretische Grundlagen
Grundlage der experimentellen Ermittlung der Bindungsenergie
ist der Einfluß der Leerstellen auf den elektrischen Wider-
stand des untersuchten Metalls. Der Widerstand setzt sich
nach der Matthiessen-Regel zusammen aus einem Anteil 9; ,
der auf Verunreinigung zurlickzuflihren ist, aus dem Gitter-
anteil ~ und dem Beitrag ~9 der Gitterleerstellen:
Zur experimentellen Bestimmung des Leerstellenbeitrags
wird zunächst der Gesamtwiderstand als Funktion der Tempe-
ratur bestimmt. Ascoli u.a. /27/ haben gezeigt, daß der
Verlauf von er, f liber der 'I1emperatur in dem Bereich zwischen
Raumtemperatur und Schmelztemperatur, in dem der Beitrag der
Gitterleerstellen noch vernachlässigbar ist, als Gerade ver-
läuft; für reine Metalle gilt also:
Im 90 - c T -10 CT -" .2
Abb.6.1 zeigt die gemessene Abhängigkeit für Heinstkupfer
( 9,.;: 0 )J wie man sieht, ist der lineare Teil genügend lang,
um eine sichere Extrapolation bis zum Schmelzpunkt zu ge-
statten.
Die Abweichung der gemessenen Kurve bei hoher Temperatur ist
auf den wachsenden Beitrag der Leerstellen zurückzuführen.
Die Differenz zwischen der gemessenen Kurve und der extra-
polierten Geraden läßt sich im Arrhenius - Diagramm liber-
sichtlich darstellen: Abb.6.2
Die Neigung der so erhaltenen Geraden entspricht der Bildungs-
energie ( EF),wie die folgende Überlegung zeigt:
Der Widerstandsanteil der Leerstellen ist mit guter Genauig-
keit proportional zur Leerstellenkonzentration,
E
I)











Ahl:l 6.1 Widerstand als Funktion der Temperatur
für Reinstkupfer
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Abb. 9.18: Leerstellenanteil des elektrischen Widerstandes
für Reinstkupfer
F IV F _ EI"
Mit der Leerstellenkonzentration c".:: -! ,...,..., e Kr
..v"(EF = Bildungsenergie für Leerstelle~erhält man somit:
9· e. d.
Erhält das Material Fremdatome, dann führen diese Verun-
reinigungen im Bereich der Raumtemperatur zu einer beträcht-
lichen Abweichung der tntiJ-Kurve vom linearen Verlauf.
Bei Existenz einer positiven Bindungsenergie zwischen Leer-
~3tellen und Fremdatomen muß weiterhin im oberen Temperatur-
bereich unterschieden werden zwischen vorübergehend gefangenen
(e;) und freien Ce;) Leerstellen.
Für nicht zu hohe Fremdatomkonzentrationen (
betragen diese Konzentrationen:
~ 4 ()( )
- .f.!:..:.f.j
.4 2 es e Kr
F _ EF
Cu" ( A - 12 es) e Kr •
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F TSind P bzw P die Proportionalitätskonstanten für die
Widerstandsbeiträge der freien bzw.gefangenen Leerstellen,
ergibt sich der Gesamtbeitrag der Leerstellen zu:
Der Vergleich mit dem reinen Metall
ergibt:
F -.E.E..L1 f p = P e Krlire
Trägt man wie im Falle des Reinstmaterials den linken Teil
der Gleichung auf über ~ ,erhält man aus der Steigung
der so erhaltenen Geraden die gesuchte Bindungsenergie
zwischen Leerstellen und Fremdatomen.
Sind für einen Legierungstyp zwei Konzentrationen an gelösten
Fremdatomen verfügbar, deren Widerstandsgerade eine Extra-
polation des linearen Anteils bis zum Schmelzpunkt erlaubt,
kann aus dem Vergleich der entsprechenden Arrheniusdiagramme
die Bildungsenergie ermittelt werden.
Aus dem Verhältnis L1 f z (T) - L1 f. (TJ erhält man durch Umformen
die Gleichung: L1 f. (T)
F :: (//-//2 CS-1)(4f -1) + 42 (CS2 - CS4)
2 4?C S '2 - _1. es/(
4.f"
Auch hier ist die Bindungsenergie wieder direkt aus der
Steigung der Geraden ablesbar. Ascoli gibt bei einer opti-
malen Versuchsdurchführung für die Bindungsenergie einen
Fehler von + 0.05 eV an.
9.2 Experimentelle Durchführung
Gemessen wurde der elektrische Widerstand als Funktion der
Temperatur von ausgeglühten ( 2 Stunden bei 7500 C)
Folienstreifen aus Reinstkupfer bzw. Kupferlegierungen. Die
Abmessungen der Folienstreifen betragen ca 0.1 x 2 x 60 mm.
Die en s einem
ange um unter




Die Drahtanschlüsse wurden plasmageschweißt ohne Verwendung
eines Fremdlotes, um unnötige Thermospannungen zu vermeiden.
Aus dem gleichen Grunde waren auch alle Klemm- und Steck-
verbindungen im Messkreis aus Kupferkontakten hergestellt.
Abb 6.4 zeigt das Blockschaltbild für den gesamten Versuchs-
aufbau. Die Temperatur wurde über ein Mantelthermoelement
gemessen, die Meßspitze ist in unmittelbarer Nähe der Probe
angeordnet. Die Absolutgenauigkeit der Temperaturmessung
beträgt =3°0, Temperaturänderungen werden auf =0.1°0
genau angezeigt.
Bei allen Messreihen wurde mit einer Konstantstromquelle von
0.5 A gearbeitet; für jeden Messpunkt wurden beide Strom-
richtungen erfaßt, um den Restanteil an Thermospannungen zu
eliminieren. Der Spannungsabfall an den 'einzelnen Proben
wurde mit einem integrierenden Digitalvoltmeter nprema 5020 11
gemessen, die Auflösung im verwendeten Messbereich beträgt
1 f' V, die Messgrößen lagen zwischen 1000 bis 10000?V.
Die Proben wurden unter einer hochreinen Argonatmosphäre auf-
geheizt, um die Sublimation möglichst gering zu halten.
Der Glühofen ~~Arde schrittweise um jeweils ca. 40°O hochge-
heizt, vor jeder Messung wurde gewartet, bis Temperatur-
und Spannungsanzeige konstante Werte erreichten.
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6.3) Auswertung und Diskussion
Die Abbildungen 6.6 bis6.9 enthalten die experimentell
ermittelten Funktionen des Widerstandes über der Temperatur
für Reinstkupfer und die einzelnen Legierungen. Die Kurven
wurden bezüglich der Wärmeausdehnung nicht korrigiert, da
diese Korrektur im Vergleich mit anderen Fehlerquellen nur
unwesentlich in das Ergebnis für die Bindungsenergie eingeht.
Die Messpunkte zeigen sehr geringe Schwankungen; die Absolut-
werte sind allerdings nur ungenau bestimmbar, da die Dicken-
bestimmung der Folie stark in das Ergebnis eingeht; ein Mess-
fehler von 0.01 mm verschiebt die In ~-Kurven um mehr als
0.05. Dieser Fehler wirkt sich jedoch bei der Differenz-
bestimmung im oberen Teil der Kurve nicht störend aus. Die
Widerstandskurve für Reinstkupfer und für die niedrig le-
gierten Werkstoffe C C
s
~ 0.1 at%) zeigen einen deutlich
linearen Verlauf im mittleren Temperaturbereich, während der
lineare Anteil bei den höher legierten Stoffen Cc - 0.5 at%)
. s
im F'alle des Cu/Pd 11 und Cu/Au 11 der lineare Bereich schon
wesentlich kürzer ist. Bei den Legierungen Cu/Mg 11 und
Cu/In 11 ist der Einfluß der Fremdatome bereits so groß, daß
die Kurven nicht mehr auszuwerten sind.
Nicht erklärt werden konnte für die beiden letztgenannten
Legierungen der leichte Abfall der Widerstandskurve vor
Erreichen des Schmelzpunktes.
Die Abbildungen 6.6 bis 6.9 enthalten jeweils das den einzelnen
Legierungen zugehörige, aus der Exrapolation des linearen
Anteils gewonnene- Arrhenius-Diagramm.
Die Bildungsenergie für Leerstellen in Kupfer erhält man aus
der Steigung des Diagramms 6.2 zu EF = 1.05 =0.05 eV, sie
ist damit in guter Übereinstimmung mit den experimentellen
Ergebnissen anderer Autoren: Tabelle 6.1
Autor EF
Huntington and Seitz 1 - 1.2 eV
Fumi 0.9 eV
Seeger and Bross 0.81 eV






























0,8 0,9 1,0 Cl







1,0 TS Cu - Pd II cf Cl• .....,.. 1Il
I 0,6 's ...Cu - Pd I Qi
ULL 0,4 I-
I 0,3 3:
0,8 0,9 1,0 ...Qi














0,8 0.9 1.0 «











































0,4 I- (J.ICu -Au I "0LL TSI ~0,2 o..
(J.I
"0











40 Au I n
N 30 TS I:"-LL IQ
20 .D
0,8 0,9 1,0 .0«





........ 1/T ·1000 [K-1 J-
0,8 0,9
--- 1 I T . 1000 [K -1 ]











11 T . 1000 [ K-1 ] ..
r 2,00
E












Abb. 6.8 Ergebnisse der Widerstandsmessung
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Abb. 6,9 Ergebnisse der Widerstand s messun 9
für Kupfer - Ind ium
Eine weitere Kontrolle der Genauigkeit des Verfahrens läßt
sich aus der Steigung der Geraden ableiten: Die 'I'heorie
des harmonischen Oszillators für den Beitrag des Gitterwider-
standes führt im fcc - Gitter auf folgenden Ausdruck:
d
dT (1m T)~20\
mi t 0( als Wärmeausdehnungs zahl und Y als Grüneisenparameter .
Die Steigung der Tw'iderstandsgeraden für Reinstkupfer ergibt
einen Wert von 1.95 x 10-4 K-1 (hierbei wurde der Effekt
der Wärmeausdehnung korrigiert) und liegt damit in guter
Übereinstimmung mit anderen Autoren:
1.82 /28 /, 1.90 /29 /, 2.00 /30 /, 2.10 /31 /, 2.10 /32 /,
Die Bindungsenergie zwischen Leerstellen und Fremdatomen
ergibt sich aus der Steigung in den Abbildungen 6.6 bis 6.9 !
die Ergebnisse sind in Tabelle 6.2 zusammengestellt:
Kombination
Legierung 1- Cu-reinst 11- Cu-reinst I - 11 Mittelwert
Cu - Pd 0.12 0.11 0.09 0.11 + 0.07-
Cu - Au 0.10 0.14 0.13 0.12 + 0.07
-
Cu - I"Ig 0.24 - - - - 0.24 + 0.07
-
Cu - In 0.20 - - - - 0.20 + 0.07
-
Tabelle 9.2 Zusammenstellung der Bindungsenergie zwischen
Gitterleerstellen und Fremdatomen für die
untersuchten Legierungen.
Die relativ große Fehlertoleranz von ± 0.07 eV ergibt sich
vor allem aus dem Fehler bei der Extrapolation des linearen
Anteils: schon eine geringe Drehung der Geraden bewirkt eine
merkliche Änderung der Bindungsenergie; die Unsicherheit ist
vor allem bei den höher legierten Werkstoffen Cu/Pd 11 und
Cu/Au 11 störend. Die Ergebnisse sind gut reproduzierbar . Um
eine bessere Genauigkeit zu erzielen, müßte jede Messreihe
mehrmals aufgenommen und ausgewertet werden.
- 65 -
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Ergebnisse im Rahmen
der Genauigkeit einen Anstieg der Bindungsenergie mit größer
werdendem Fremdatomdurchmesser voraussagen. Daß dieser Anstieg
wie vermutet linear verläuft, kann in Folge der großen





















Abb. 6.10 Bindungsenergie zwischen gelösten
Fremdatomen und Leerstellen als
Funktion des Durchmesserverhältnisses
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7.) Übersicht über das durchgeführte Bestrahlungsprogramm
In ersten Versuchen wurden Reinstkupferproben untersucht, die
bereits vor der Bestrahlung beidseitig bis zur elektronen-
mikroskopischen Durchstrahlbarkeit abgedünnt wurden.
Diese Bestrahlungen dienten lediglich dazu, mit mBglichst
wenig Aufwand die geeigneten Bestl'ahlungsparameter zu finden
(Temperatur, Dosis, Beschleunigungsspannung u.s.w.).
Der Vorteil dieser Methode lag in der Vermeidung von Ausschuß.
Es wurden nur Proben bestrahlt, bei denen die Präparation zu
einem befriedigenden Ergebnis geführt hat ( die Ausschuß-
quote zu Beginn der Versuche lag bei 1 : 10).
Dieses Verfahren ist zwar mit weniger Aufwand verbunden als die
in Kap. 4.2 beschriebene Back - thinning - Methode, kann
jedoch nur qualitative Ergebnisse bringen, da sie mit zwei
wesentlichen Nachteilen verbunden ist.
1.) Die zwei Oberflächen der verhältnismäßig dünnen
o
Schicht (GrBßenordnung 1 000 A) führen dazu,
daß ein großer Teil der Leerstellen zur Oberfläche
diffundiert und damit für die Porenbildung ver-
loren geht.
2.) Die örtliche Aufheizung der Folie durch den Ionen-
strahl ist unkontrollierbar; damit ist die in der
geschädigten Zone vorliegende 'remperatur nur
näherungsweise bestimmt.
Nach diesen Vorversuchen wurde schließlich das in den
Abbildungen "7.1 und "7.2 in Temperatur - Dosis - Feldern
dargestellte Bestrahlungsprogramm zusammengestellt.
Wichtigstes Ziel der Arbeit ist die Untersuchung des Ein-
flusses der verschiedenen Legierungsbestandteile, über 90%
der Bestrahlung dienten deshalb zur Auffüllung des Parameter-
feldes der Abb.7.1.
Um die erwartete Temperaturverschiebung bei den Legierungen
gegenüber Reinstkupfer ( Kap. 2.2) möglichst genau zu
erfassen, wurde eine relativ enge Temperaturabstufung von
20 - 25°C gewählt, der untersuchte Temperaturbereich liegt
zwischen 400 und 600°C.
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Um den Ausheilprozess von bereits bestrahlten Poren zu
unterdrücken, wurde die Bestrahlungstemperatur während einer
Charge von Probe zu Probe um jeweils 3 - 10°C gesenkt.
Als mittlere Bestrahlungsdosis wurde 0 t = 3 . 1016 Ionen/cm2
gewählt, also die Dosis, ab der unter den in Kap. 5 be-
schriebenen Voraussetzungen keine Erhöhung der Porenbildung
mehr auftritt. Zur Überprüfung dieser Voraussage wurde eine
wesentlich höhere obere Bestrahlungsdosis von 1017 Ionen/cm2
gewählt. Durch die untere Dosis von 1016 Ionen/cm2 wird der
untersuchte Dosisbereich auf eine Zehnerpotenz ausgedehnt.
Mit den 9 verschiedenen Materialien ( Reinstkupfer und vier
verschiedene Legierungen mit jeweils zwei Konzentrationen)
ergeben sich damit ca.90 verschiedene Messpunkte. Um die
Dosisabhängigkeit klar herauszustellen, wurden im vermuteten
Schwellmaximum bei ca, 5000 C für Reinstkupfer, Cu - Pd 11
und Cu - Mg 11 weitere Zwischenabstufungen in der Dosis
gewählt.
Die der Abb.7.2 entsprechenden Bestrahlungen bei einer Strahl-
stromdichte von 1t~m~dienen der Überprüfung des Einflusses der
Defekterzeugungsrate auf die Porenbildung bei gleichen
Bestrahlungszeiten und zum Nachweis der Temperaturverschiebung
bei Änderung der Defekterzeugungsrate.
Da diese Messungen für das eigentliche Ziel der Arbeit nicht
wesentlich sind, wurden nur drei repräsentative Materialien
bestrahlt und eine relativ grobe Temperaturabstufung gewählt.
Um auszuschließen, daß Temperatur und Strahlstromdichte in
den untersuchten Bereichen einen unzulässig großen Einfluß
auf die Sputterrate haben, wurde ein relativ einfaches
Verfahren entwickelt, das es gestattet, den Sputterprozess
unter verschiedenen Bestrahlungsbedingungen zu vergleichen
und bei entsprechendem messtechnischem Aufwand auch
qualitativ auszuwerten.
Die Sputterwirkung wurde untersucht bei Raumtemperatur und bei
5000 C; in beiden Fällen wurde mit zwei verschiedenen Strahl-
strömen bei jeweils gleicher Bestrahlungsdosis gearbeitet.
Insgesamt wurden 23 Chargen mit jeweils 24 Targets bestrahlt,
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Abb. 7.1 Bestrahlungsparameter bei einer StrahlstromdichtE,} von 10 IJ.Acm-2
t 1016











Abb. 7.2: Bestrahlungsparameter bei einer Strahlstromdichte von 1 IJ.A cm- 2
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8.) Auswertung der bestrahlten Proben
8.1 Elektronenmikroskopische Auswertung
Der größte Teil der elektronenmikroskopischen Untersuchungen
wurde am Elmiskop I der Firma Siemens durchgeführt. Auf die
speziellen 'rechniken bei der Abbildunp-; von Poren wird hier
nicht weiter eingegangen; ein guter Übersichtsartikel von
Rühle zu diesem Thema ist in / 33 / zu finden.
Das verwendete Mikroskop war eines der ersten produzierten
Geräte dieser Serie. Nachteilig ist die etwas geringe Strahl-
stromspannung von 100 kV, die in Kupfer nur die Durchstrahlung
I>
von Schichtdicken bis maximal 2 000 A erlaubte.
Oft waren Belichtungszeiten von über 10 Sekunden notwendig,
die schon bei geringfügigen Verschiebungen der Abbildung zu
unscharfen Bildern führte.
Die Untersuchungen wurden weiterhin durch das Fehlen einer
geeigneten Kühlvorrichtung erschwert, nach längerer Beobach-
tung einer Stelle führte die örtliche Aufheizung der Probe
zu einer "Kontamination" des Bildes. Als Standar~vergrößerungen
wurden vor allem die Orginalvergrößerungen 20 000 und 40 000
gewählt, in Sonderfällen wurde auch mit Orginalvergrößerungen
von 4 000 und 60 000 gearbeitet (Übersichtsaufnahmen bzw.
kleine Poren). Etwa 75 %aller Aufnahmen wurden mit
Rollfilmnegativmaterial (Panatomic X) aufgenommen, für
qualitativ hochwertigere Aufnahmen wurde mit Plattennegativ-
material gearbeitet. Die Aufnahme von Stereo- und Beugungs-
aufnahmen ist am Elmiskop I mit großen Schwierigkeiten
verbunden. Entsprechende Aufnahmen wurden deshalb an einem
japanischen Gerät im Institut für Materialforschung des
Kernforschungszentrums Karlsruhe gemacht (JEOL 200 A), das
mit Goniometerkopf und Kühlvorrichtung ausgestattet ist.
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8.2 Zusammenstellung typischer Porenbilder für die wichtigsten
Parameter
Insgesamt wurden ca,1 500 Bilder aufgenommen. Etwa die Hälfte
dieser Aufnahmen wurde nachvergrößert und statistisch aus-
gewertet. An dieser Stelle sollen nur wenige Abbildungen ge-
zeigt werden, die vor allem den Temperatureffekt und den
Einfluß der gelösten Fremdatome verdeutlichen.
Die Abbildungen 8.1 bis 8.3 zeigen das Wachsen des mittleren
Durchmessers mit der Temperatur bei gleichzeitiger Abnahme
der Porendichte in Reinstkupfer, die Bestrahlungsdosis beträgt
in allen Fällen 160 dpa ( theoretischer Wert ohne Berück-
sichtigung der Sputterrate).
Auf den Abbildungen 8.4 bis 8.6 wird der Einfluß gelöster
Fremdatome deutlich. Die Bestrahlungstemperatur entspricht
jeweils etwa dem Schwellmaximum, die Bestrahlungsdosis beträgt
in allen Fällen 160 dpa. Bei 4000 C Bestrahlungstemperatur und
einer Defekterzeugungsrate von 0.1 dpa/s wurden in Reinst-
kupfer keine Poren entdeckt, lediglich eine deutlich aus-
geprägte VersetL:.ungsstruktur: Abb.8.7.
Die Aufnahmen a und b stammen von der gleichen Probe in
verschiedenen Körnern mit unterschiedlicher kristallografischer
Achse. Die Ursache für das unterschiedliche Erscheinungsbild
sind die verschiedenen Richtungen der Versetzungslinien zur
Bildebene. Auf Abb. 8.8 ist die typische Verbindung zwischen
Versetzungen und Poren zu erkennen, die in allen Temperatur-
bereichen beobachtet wird (siehe auch Abb.8.1)
Die Bestimmung der Versetzungsdichte als Funktion der
Temperatur wurde in dieser Arbeit nicht durchgeführt, sie ist
besonders zeitaufwendig; zu jeder ausgewerteten Aufnahme muß
durch eine Beugungsaufnahme die entsprechende kristallo-
grafische Achse bestimmt werden.
In Abb.8.9 wird der Einfluß der Korngrenze als Leerstellen-
senke demonstriert, in der Nähe der Korngrenzen ist die
Porenbildung deutlich geringer.
Die Abbildungen 8.10 bis 8.12 sollen auf die in Kupfer besonders
oft beobachteten Inhomogenitäten in der Porenbildung hinweisen.
Die Porenschlangen in Abb.8.10 kommen vermutlich durch be-
vorzugte Porenbildung entlang Versetzungslinien zustande.
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ze die inhomogene
bei der ischen Auswertung bereiten: Die großen
durchmesser im rechten llilteren Teil des Bildes entsprechen
der typischen Porenverteilung für diese Probe.
Auf diese weise kommen oft überraschende Schwankungen bei den
ausgewerteten Messpunkten zustande.
Abb. 8.1: Kupfer, 160 dpa, 600°C
Abb. 8.2: Kupfer, 160 dpa, 500°C
Kupfer, 160 dpa, C
oAbb.8.4: Cu - Au 11, 160 dpa, 530 C
Abb.8.5= Kupfer, 160 dpa, 510 C
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Cu - In 11 160 dpa, 480°C
Abb.8.7a: Kupfer, 160 dpa, 400°C
Abb.8.? b: Kupfer, 160 dpa, 400 C
Abb, 8.8: Kupfer 50 dpa, 500 °0
Abb:. 8.10: Ou - In I 160 dpa, 500°0
Abb.8.11: Cu - Pd 11 160 dpa, 490°C
Abb.8.12: Kupfer 160 dpa, 510°C
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Zur quantitativen Bestimmung des Volumenschwellens und der
Porendichte ist d Bestimmung der Dicke der porengeschädigten
Zone notwendig. Eine mögliche Methode, die Schichtdicke
ar.genähert zu bestimmen, besteht in der Ermittlung der Zahl
der angeätzten Poren pro ]'lächeneinheit. Unter der Voraus-
setzung homogener Porenverteilung über die gesamte Schicht
läßt sich aus dem Vergleich der "Hlächendichte" von ange-
ätzten und unbeschädigten Poren über den mittleren Porendurch-
messer eine Beziehung zur Schichtdicke herleiten.
Dieses Verfahren kann aber nur dann vernünftige Ergebnisse
liefern, wenn genügend viel angeätzte Poren erkennbar sind
und eine Verwechslung mit etwaigen Ätzgruben ausgeschlossen
ist. Ein genaueres, allerdings auch wesentlich aufwendigeres
Verfahren besteht in der Aufnahme von Stereobildern.
Zu diesem Zweck wird die Probe im Strahlengang des Elektronen-
mikroskopes zwischen zwei Aufnahmen um einen Winkel von etwa
5 0 gekippt. Aus der Parallaxe zwischen markanten Punkten in
verschiedenen Schichttiefen (z.B. Poren, kontaminierte oder
angeätzte Oberflächen) läßt sich dann der senkrechte Abstand
dieser Punkte ermitteln: /34/ und /35/:
p
LI h'" Höhenunterschied zwischen zwei Punkten
p", Parallaxe zwischen den beiden Punkten
~" Vergrößerung
e '" halber Kippwinkel.
Die angegebene Beziehung gilt nur annähernd, Glieder höherer
Ordnung werden vernächlässigt (Kippfehler und perspektivischer
Fehler). Weitere instrumentelle Fehler (Kippwinkel, ungleiche
Halbwinkel u.s.w.) und die Bestimmung der Parallaxe er-
höhen die Messunsicherheit soweit, daß bestenfalls mit einer
Messgenauigkeit von 30 % gerechnet werden kann.
Als Beispiel zeigt Abb.8.13 ein Stereopaar für Cu - Pd 11.




Stereopaar Cu - Pd 11, 500o C, 160 dpa
Ausheilprozesse (Schrumpfung von Poren durch Emission von
Leerstellen) sind bei statistischen Auswertung von
Bestrahlungsversuchen von Bedeutung, da sie ein geringeres
Volumenschwellen und eine wesentlich geringere Forendichte
vortäuschen, als ohne ~usheilung vorhanden wäre.
Theoretische und experimentelle Arbeiten zu diesem Thema,
die vor allem in Aluminium durchgeführt wurden, finden sich
in /36/ und /37/.
In dieser Arbeit wurde ein Verfahren angewendet, daß den
Ausheilprozess quantitativ ermittelt, ohne daß die
mit statistischen Unsicherheiten behaftet ist:
Eine Stelle der Probe mit möglichst starker PorenbLL'~uHö
wird fotografiert, die Umgebung wird skizziert, wobei
mögli viele markante Punkte registriert werden.
Anschließend wird die Probe mit Probenhalter im Vakuum
bei vorgegebener Temperatur und Zeit geglüht.
Beim Einsetzen des Probenhalters in das Mikroskop t die
Lage Probe wieder die gleiche bei der
Aufnahme, andernfalls wäre e Wiederfinden der foto-
graf en Stelle praktisch unmöglich.
Abb.8.14 a: Ausgangszustand
Abb. 8.15 b: Porenverteilung nach einstündigem Glühen bei 550°C
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wurden vier solcher Bildpaare ausge-
















Ausgangs zustand nach einstündigem Glühen (550°C)
f a .1v f Cl[(hn-3) ~ -- .~ m- 7) ÄJI A V
1f.,2 % 4~ 8 [SO O,r 0,2 --10 4 4' 110
Tabelle 8.1: Ausheilversuch in Cu - Pd 11
Der Ausheileffekt ist überraschend groß, sehr wahrscheinlich
eine Folge der beiden dicht benachbarten Oberflächen:
Die Senkenwirkung der Oberflächen bewirkt einen starken
Gradienten der Leerstellenkonzentration im Bereich der Poren,
der die Abwanderung von Leerstellen entsprechend begünstigt.
Da die Proben bei der Bestrahlung noch nicht abgedünnt sind,
dürfte der Ausheileffekt in der Abkühlphase nach erfolgter
Bestrahlung wesentlich geringer sein.
Die ektronenmikroskop - Aufnahmen wurden zur statistischen
Auswertung auf 24 x 30 cm vergrößert. Bei der großen Menge
der anfallenden Vergrößerungen hat sich das Positiv-Material
"Ilfo - Speed tf gut bewährt, das nur kurze Wässerungszeiten
benötigt und ohne Verwendung einer Jfrockenpresse an der Luft
trocknet. Verwendet wurden im allgemeinen die Papier-
gradationen Hart und Extrahart, um möglichst guten Kontrast
der Grautöne zu erreichen. Die Vergrößerungen wurden ausge-
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wertet an einem Teilchengrößen Zählge der Firma Zeiss
(TGZ 3). Bei diesem Zählgerät e kreisrunder
fleck auf das Positiv projiziert, der Durchmesser des
flecks wird über eine Blende mit der Kontur des zu regi-
strierenden Objektes auf gleichen Flächeninhalt abgestimmt
Nach erfolgtem Abgleich wird die gemessene Größe in einem
der 48 Kanäle registriert. Der Abgleich ist natürlich um so
ungenauer, je mehr die Form des Objektes von der Kreisform
abweicht. Da im vorliegendem Fall die Porenquerschnitte
meistens sechseckig vorlagen, ist der Fehler nicht sehr
gravierend. Registriert wurden nur die Poren, die eine deut-
lich abgegrenzte Form aufwiesen, da die angeätzten Poren an
der Oberfläche nicht mehr die ursprüngliche Größe haben und
somit die Statistik der Porendurchmesser und des Volumen-
schwellens verfälschen. Alle Positive wurden soweit ver-
größert, daß d~Porendurchmesser im Bereich von 1.2 und 27.7 mm
lagen. Das Zählgerät TGZ 3 erlaubt wahlweise eine lineare
oder eine exponentielle Registrierung der Teilchengröße; da
die Porendurchmesser eine vergleichsweise schmale Verteilung
aufwiesen, wurde im linearen Bereich gearbeitet. Nach er-
folgtem Zählvorgang wurden die Werte der einzelnen Zählkanäle
notiert, zur Kontrolle wurde zusätzlich der Wert des Summen-
zählwerks einc;etragen. Bei genügend großer Anzahl von Mess-
werten wurde ein annähernd gaussförmige Verteilung der
Häufigkeiten gefunden. Die erhaltenen Werte wurden an-
schließend in einem Rechenprogramm weiter verarbeitet.
Blolgende Eirlgabe\rle~r·te vJurden eil1gelesen:
1.) 48 verschiedene fest vorgegebene Durchmesserintervalle.
2.) Die zugehörigen Häufigkeiten; bei gleichen Proben und
gleichem Vergrößerungsmaßstab wurden die Ergebnisse
mehrerer Vergrößerungen zusammengefaßt.
3.) Maße des ausgewerteten Positivs; falls das Positiv
stellenweise nicht auswertbar war, wurden die Maße
entsprechend korrigiert.
4.) Vergrößerungsfaktor.
5.) Dicke der geschädigten Schicht,
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Berechnet und ausgedruckt wurden die werte
1 ) Reale Durchmesserverteilung
2.) Reale Volumenverteilung
3.) Mittlerer realer Durchmesser (arithmetrisches Mittel)
4.) Mittleres reales Volumen
5.) Volumenzuwachs in %
6.) Porendichte ( Zahl der Poren pro cm 3)
7.) Streuung der Durchmesserverteilung
8.) Ausdruck eines Histogramms der Durchmesserverteilung.
Die errechneten werte für Schwellrate und Porendichte waren
nicht unmittelbar zu verwerten. Sie mußten auf Grund der
besonders in Reinstkupfer und den Mg- und In- Kupferlegierungen
stark ausgeprägten inhomogenen Porenbildung zunächst ent-
sprechend der prozentualen Häufigkeit korrigiert werden.
Dazu wurde bei der Aufnahme von Stellen mit überdurchschnitt-
licher Porendichte jeweils eine Prozentzahl notiert, die
angab, welchen Anteil der örtlichen Porendichte in etwa dem
mittleren wert entspricht. D.h. war die örtliche Porendichte
z.B. doppelt so groß wie der vermutliche Mittelwert, wurde
der wert 507~ notiert und die berechnete Volumenschwellung
A~v und Porendichte 9 mit 0.5 multipliziert. wegen der
subjektiven Festlegung des typischen Prozentsatzes ist diese
Methode natürlich mit unvermeidlichen Fehlern behaftet. Bei
genügend großen Porendurchmessern wurde deshalb mit Über-
sichtsaufnahmen gearbeitet (etwa 2 - 4 OOOfache Originalver-
größerung). Da die Materialdichte bei derart geringen Ver-
größerungen im Bildbereich große Unterscheidungen aufwies
(Abb: 8.15); erforderte die Nachvergrößerung wegen den
Helligkeitsschwankungen besondere Geschicklichkeit.
Die Ergebnisse der Auswertung für das gesamte Bestrahlungs-
programm sind in den Abbildungen 8.16 bis 8.28 zusammenge-
fasst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf eine
tabelle~ische Zusammenstellung der etwa 140 Messpunkte ver-
zichtet. In den Abbildungen 8.16 bis 8.24 sind der mittlere
Porendurchmesser, das Volumenschwellen und die Porendichte
als Funktion der bestrahlungstemperatur für jeweils drei
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Abb.8.15: u~ersichtsaufnahme
Bestrahlungsdosen aufgetragen. Der Temperaturbereich für
Reinstkupfer, Cu - Pd 11, Cu - Au 11, Cu - Mg 11 und
Cu. - In 11 erstreckt sich von 400 bis 600 C, für die niedrig-
legierten Materialien Cu - Pd I, Cu - Au I, Cu - Mg I und
Cu - In I liegen oberhalb 5400 C keine Messpunkte vor.
Die Bestrahlungsergebnisse der Abbildungen 8.16 bis 8.24
gehören z~ einer Strahlstromdichte von 10 A/cm2, entsprechend
0.094 Verlagerungen pro Gitteratom und Sekunde Cdpas).
Allgemein läßt sich sagen, daß die flesspunkte für den mittleren
Porendurchmesser die geringsten Schwankungen aufweisen.
Dies ist zu erwarten, da hier die Auswertung nur vergleichs-
weise unbedeutende Fehlerquellen eingehen. Die stärksten
Schwankungen treten bei den geringen Dosiswerten von 16 dpa
auf, dies ist wahrscheinlich auf die noch außerordentlich
inhomogene Porenbildung zurückzuführen. Generell wurde in
fast allen Fällen ein etwas überproportionaler Anstieg des
mittleren Porendurchmessers über der Bestrahlungstemperatur
gefunden; die größten beobachteten Porendurchmesser lagen
~
über 1 500 Ä.
Relativ starke Schwankungen der Messpunkte ergaben sich bei
dem Volumenschwellen und der Porendichte. Hauptfehlerquellen
sind die ungenaue Schichtdickenbestimmung und der Fehler
bei der oben besprochenen Abschätzung der typischen Poren-
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ist len Leg e
schwellens zu ve en.
Die Abb. 8.25 dient zur Diskussion s Einflusses der Bestrah-
lungsdosis auf das Volumenschwellen im Bereich des Schwell-
maximums bei 5000 C. Für Reinstkupfer und le untersuchten
Legierungskombinationen sind die gemittelten Werte bei 16,
50 und 160 dpa eingetragen, weiterhin wurden die Kurven für
Reinstkupfer, Cu - Pd 11 und Cu - Mg 11 auf weitere Mess-
punkte erweitert.
Die Abbildungen 8.26 und 8.27 zeigen die Ergebnisse für
mittlere Porendurchmesser, Volumenschwellen und Porendichte
für einen Strahlstrom von 1 rA/cm2 entsprechend einer
Defekterzeugungsrate von 0.0094 dpa für Reinstkupfer und
Cu - Pd 11.
Einen weiteren Zusammenhang mit der Bestrahlungstemperatur
zeigt die Streuung des mittleren Porendurchmessers. In allen
Fällen stieg die Streuung von etwa 1 • 10-6 bei niedrigen
-6 0Bestrahlungstemperaturen auf etwa 5 . 10 bei 600 C.
Zur Verdeutlichung dienen die beiden Histogramme der relativen
Durchmesserhäufigkeit. Abb. 8.28.
Die wesentlichen Resultate aus den besprochenen Abbildungen
sind in den Tabellen 8.2 und ~ übersichtlich zusammengestellt
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------ Durchmesser [Ä 1
Histogramme für die Porendurchmesserverteilung







Beschleunigungsspannung: 150 kV Ionenart: Cu+ Ionenstromdichte: 1 ~A/cm2
Schwellmaximum
Material Schädigungsdosis mittlerer Bestrahlungstemperatur Schwellen Porendichte
Porendurchmesser
diA Tma:x/°C Tmax/Ts AI /% '1/cm-31013V
Cu 160 600 510 0,577 0,58 4,5~)10 510 0,577 0,28 3,21 L+OO 510 0.577 0,08 1,8
Cu-Pd I 160 910 525 0,588 2,8 5,6780 525 0,588 1.6 5,2~)40 525 0,588 0,45 4,2
Cu-Pd II 160 1000 530 0.592 4,5 7,0
B25 530 0.592 1,8 5,0550 530 0.592 0,4 3,5
Cu-Au I 160 B60 515 0,581 2.8 6.5730 515 0,581 1.5 5,5~560 515 0,581 0,6 4.7
Cu-Au II 160 980 520 0,585 5,0 8,0
B60 520 0.585 2,2 5,0~500 520 0,585 0,5 4,2
I 160 '720 510 0,577 0,5 2,1
630 510 0,577 0,27 1,5
.510 510 0,577 0,06 0,6
Cu-Mg II 160 580 500 0,570 o,1'i' 1,6
530 500 0,570 0,08 0,9
470 500 0,570 0,03 0,4
-,
Cu-In I 160 600 500 0,570 0,41 2,5
530 500 0,570 0,15 1,61 400 500 0,570 0,04 1,0
Cu-In II 160 500 485 0,559 0,12 1,6
420 485 0,559 0,09 1,0
300 485 0,559 0,01 0,6
w
~
Tabelle 8,2 Schwellmaximum in Reinstkupfer und Kupferlegierungen
Beschleunigungsspannung: 150 kV Ionenart: Cu+ Ionenstromdichte: 1 ~A/cm2
Schwe1lmaximum
Material Schädigungsdosis mittlerer Bestrahlungstemperatur Schwellen ~ • .; ,.. 'hcUJ.
Porendurchmesser
kt/dpa dIA Tmax/oc Tmax/Ts V I 9b 1013V
Cu 16 550 480 0,555 0,17 1,5
5 400 480 0,555 0,05 1,2
Cu-Pd 11 16 650 490 0,563 1,45 7,5
5 470 490 0,563 0,38 5,0




8.6 Experimentelle Untersuchungen zum Sputtereffekt
Der Sputtereffekt würde sich besonders störend auf die
Bestrahlungsergebnisse auswirken, wenn die Sputterrate unter
wechselnden Bestrahlungsbedingungen verschiedene Werte
annimmt. Es gibt Hinweise aus der Literatur, daß sowohl
rrargettemperatur als auch Strahlstromdichte die Sputter-
rate wesentlich beeinflussen können. Vor allem die Temperatur-
abhängigkeit ist nicht eindeutig, z.B. wird in Silber ab
6000 0 ein starker _Anstieg der Sputterrate festgestellt,
während sie bei Platin und Nickel leicht abnimmt 138 I.
Da entsprechende Angaben für Kupfer nicht bekannt viTare.n,
wurde ein einfaches Verfahren entwickelt, um die eventuelle
Abhängigkeit experimentell zu ermitteln. Zu diesem Zweck
wurden Kupferproben zunächst nach dem in Kap.4.2 beschriebenen
Verfahren abgedünnt. Diese Proben werden aussortiert nach
folgenden Gesichtspunkten:
a) möglichst rundes Loch (Betrachten im Lichtmikroskop)
b) annähernd gleicher Winkel des keilförmigen Randes
(im Elektronenmikroskop mit Hilfe eines Belich-
tungsmessers: Verschiebung des Strahlflecks vom
Hand der Probe muß bei vorgegebenen Wegen etwa
gleiche Helligkeitsverminderung ergeben).
Der Lochrand der aussortierten Proben wird im Lichtmikroskop
fotografiert. Werden die Proben anschließend bestrahlt, so
wird das Abtragen von Atomschichten durch den äußerst flachen
Keil soweit verstärkt, daß die Vergrößerung des Loches mit
der l'1essgenauigkeit des Lichtmikroskops erfaßt werden kann.
Der Vel'stärkungseffekt läßt sich folgendermaßen abschätzen:
Abb.8.29 zeigt die elektronenmikroskopische Aufnahme von
"Latexkügelchen" mit 0.5/A.ln Durchmesser. Der dem ausgeleuchteten
Bildschirm entsprechende Teil der Probe hat also einen
o
Durchmesser von etwa 40 000 A. Der durchstrahlbare Teil des
Handes beträgt bei dieser Vergrößerung etwa 5 Bildschirmdurch-
messer, in dieser Entfernung vom Rand hat die Probe eine
•Dicke von etwa 2 000 A. Damit ergibt sich der Keilwinkel zu
etwa 0.010.
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Bei einer Sputterrate von 10 Atomen/Ion und 10 A/cm2
Strahlstromdichte erhält man z.B. nach einer halben Stunde
Strahlzeit einen Oberflächenabtrag von 1260 A (Kap.5). Durch
den flachen Keil wird dieser Betrag in senkrechter Richtung
verstärkt auf etwa 0.01 mm und ist damit mit ausreichender
Genauigkeit im Lichtmikroskop durch Vergleich der bei gleicher
Vergrößerung aufgenommenen Bilder zu erkennen. Die Abbildungen
8.30 a und b zeigen als Beispiel zwei Aufnahmen, die nach
diesem Verfahren ausgewertet wurden. Aus den Abbildungen
8.31 und 8.32 geht hervor, daß sich die Sputterrate weder mit
der Strahlstromdichte noch mit der Temperatur wesentlich
ändert. Eine Aussage über den Betrag der Sputterrate kann
selbst bei bekanntem Keilwinkel nicht gemacht werden, da
der Effekt durch das Absputtern von Atomen an der Folienrück-
seite unk0ntrollierbar verstärkt wird.
Abb.8.29:Elektronenmikroskopip~heAufnahme von 0.5
Latex - Kugeln





















Abb. 8.32: Vergrößerung des Lochdurchmessers als Funktion
der Bestrahlungszeit bei 500 oe
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9.) Diskussion der Ergebnisse
9.1) Einfluß der Bestrahlungstemperatur
Der Einfluß der Bestrahlungstemperatur war eine der ersten
Beobachtungen, die qualitativ und quantitativ untersucht
und verstanden wurden.
Bei den meisten Metallen findet die Porenbildung unter
Neutronenbestrahlung (Defekterzeugungsrate K ~ 10-6 dpa/s)





als Schmelztemperatur. Verunreinigungen und Kaltverformung
können diesen 'remperaturbereich etwas verschieben. In allen
hier untersuchten Fällen ergibt sich)wie erwartet, für das
Volumenschwellen über der Temperatur eine Glockenkurve in
Übereinstimmung mit der Theorie. Wegen der mit höheren
Defekterzeugungsraten verbundenen Temperaturverschiebung
liegt das Schwellmaximum über 0.5 T .
s
Der Einfluß der Bestrahlungstemperatur auf das Schwellverhalten
läßt sich anschaulich folgendermaßen erklären: Bei tiefen
Temperaturen (T ~ 0.3 T
s
) ist die Leerstellenbeweglichkeit
noch so gering, (Wanderungsenergie für Leerstellen in Kupfer
E~ ~ 1 eV), daß der Hauptanteil der Leerstellen durch die
bereits vergleichsweise schnell diffundierenden Zwischengitter-
atome ( Eh ~ 0.1 eV) durch Rekombination vernichtet wird,
bevor diese Leerstellen zu Poren oder anderen Senken ge-
langen. Mit steigender Bestrahlungstemperatur steigt die
Sprungfrequenz der Leerstellen exponentiell an
und damit auch die Wahrscheinlichkeit, daß die diffundierende
Leerstelle in einer Pore endet. Entsprechend wächst aber auch
die Zahl der thermisch erzeugten Leerstellen mit der Tem-
peratur exponentiell: C
v
rv exp- :; CE}!' == Bindungsenergie für
Leerstellen, in Kupfer etwa 1 eV); Wenn die Zahl der
strahlungsinduzierten Punktdefekte konstant bleibt, nimmt die
Leerstellenübersättigung mit steigender Temperatur stetig ab,
und die Bedingung für homogene Porenkeimbildung wird immer
ungünstiger. Ab einer nicht scharf definierten oberen
Temperaturgrenze ist dann der thermische Leerstellenanteil
so groß, daß praktisch kein stabiler Keim mehr entstehen kann.
Daraus folgt, daß in dem unteren Temperaturbereich zwar
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günstige Bedingungen für die Porenkeimbildung bestehen, die
Wachstumsrate aber so gering ist, daß die stabilen nur
wenig wachsen; damit ergibt sich eine große Porendichte bei
kleinerem j mittlerem Porendurchmesser. Die gemessenen Werte
in Reinstkupfer betragen z.B. für 160 dpa Schädigungsdosis
o ~ - 0
und 425 0 Bestrahlungstemperatur: :5~ 340.( t:.m- 3 und d= .-('80//.
Die wirkliche Porendichte im unteren Temperaturbereich ist
jedoch sehr wa~rscheinlich größer als ermittelt: z.B. nach
/ 39 / wurde in Kupfer nach Neutronenbestrahlung bei 2200 0
Bestrahlungstemperatur ein mittlerer Porendurchmesser von
'"etwa 50 A beobachtet. Da im vorliegenden Fall solch kleine
Porendurchmesser nicht gefunden wurden (die kleinsten re-
gistrierten Porenschichtmesser lagen bei 60 - 70 A), ist zu
vermuten, daß ein großer Teil) vor allem der kleinen Poren,
nach erfolgter Bestrahlung in der Abkühlphase ausgeheilt
ist (Kap.8.4). Dieses Verhalten ergibt sich auch aus der
Keimbildungstheorie: Die kritische Porenkeimgröße hängt stark
ab von der Leerstellenübersättigung cy ~C:h) nach
Bestrahlungsende ( CX;'" =- --1 ) ist ein Porenkeim
theoretisch erst ab unendlicher Größe stabil. ( Kap. 2.3)
Je nach Dauer der Abkühlzeit werden also bevorzugt kleinere
Poren ausheilen und damit für die Statistik verloren gehen.
Im mittleren Temperaturbereich ergibt sich aus Keimbildung
und Wachstum ein optimales Verhältnis für die Porenbildung,
und das Volumenschwellen geht durch ein Maximum.
Die hier gemessenen Werte für Reinstkupfer bei ca 5100 C
betragen 9 '% ~.5· "fOo cm-'J und d z 6001 . Im Bereich hoher
Bestrahlungstemperaturen schließlich bestehen auf Grund der
schnell diffundierenden Leerstellen besonders günstige
Wachstumsbedingungenj die Folge ist eine geringe Porendichte
be i großem mittlerem Porendurchmesser : 9,::: 2 ·"f0 420 ,,-3 I d ~ 4100 Ä .
Auffallend bei höheren Bestrahlungstemperaturen war d~starke
Streuung bei der Statistik der Porendurchmesser, diese Be-
obachtung wurde in neutronenbestrahltem Kupfer bereits
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von Ädda gemacht: . Zum Vergleich sind
die entsprechenden Ergebnisse für Ionenbestrahlung
dargestellt, die gewählten Temperaturen sind in etwa die
untere Temperaturgrenze der Porenbildung, die Temperatur im
Schwellmaximum und die höchste Bestrahlungstemperatur. Die
Porendichten sind alle auf das gleiche Durchmesserintervall
@
von 55 Ä normiert. Wie aus der Diskussion des Äusheilprozesses
erwartet, nimmt der Durchmesser der kleinsten beobachteten
Poren mit der Temperatur stark zu.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Porenbildung ist die
Versetzungsstruktur, die, wie in Kap, 8.2 angedeutet wird,
ebenfalls eine Funktion der Bestrahlungstemperatur ist.
Die Versetzungsdichte geht in die theoretische Beschreibung
der Porenbildung ein (Kap. 2.4), außerdem scheint auch die
Änordnung der Versetzungsstruktur einen wichtigen Einfluß
zu haben.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Temperaturverhalten:
1.) Die Porendichte sinkt annähernd exponentiell
mit steigender Temperatur,
2.) Der mittlere Radius steigt mit der Temperatur
überproportional an, (Diese Beobachtung steht
in Übereinstimmung mit /39/ für Neutronenbe-
strahlung in Kupfer).
3.) Der Radius der jeweils kleinsten und größten
beobachteten Poren steigt mit der 'J:1emperatur an.
4.) Im gesamten untersuchten Temperaturbereich von
400 bis 600°0 treten Versetzungslinien auf,
die Versetzungsdichte wurde nicht quantitativ
ermittelt, sie nimmt schätzungsweise von etwas


















































Abb. 9.1 rendichteverteilung für verschiedene
Be st rahlungst emp era tu ren
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9.2 Einfluß der Defekterzeugungsrate
Die Defekterzeugungsrate ist von besonderer Bedeutung fUr
den Vergleich zwischen verschiedenen Bestrahlungsarten,
typische \Jerte sind z. B. 2 . 10-6 dpa/s fUr Neutronenbestrahlung
im E B R 11, 10-3 bis 10-2 dpa/s fUr Elektronenbestrahlung
im 1 MeV-Elektronenmikroskop, und ca, 10-4 bis 1r-1 bei
Ionenbestrahlung /40/.
An dieser Stelle soLL auf zwei Punkte besonders eingegangen
werclen:
a) Die Verschiebung des Schwellmaximums zu hohen
II'emperatnren bei Erhöhung der Defekterzeugungsrate
b) Die Bedeutung der Defekterzeugungsrate IUr den
Zusammenhang zwischen Schädigungsdosisund Volumen-
schwellen.
Zur Diskussion dieser Funkte werden im folgenden die Ergebnisse
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9.2.1 Temperaturverschiebung
In Abb.9.2 werden die in dieser Arbeit durch Bestrahlung von
Reinstkupfer mit Eigenionen erhaltenen Schwellkurven für
0.0094 bzw 0.094 dpa/s mit einer Kurve nach Adda /39/ dar-
gestellt, die aus der Bestrahlung von Kupfer mit Neutronen
(K ~ 10-6 dpa/s) erhalten wurde.
Da allen Kurven verschiedene totale Schädigungsdosen zugrunde
liegen, ist ein quantitativer Vergleich der Höhe des Schwell-
maximums nicht möglich, außerdem würde bei einem solchen
Vergleich auch der Oberflächeneffekt eine große Rolle spielen,
der ja bei Neutronenbestrahlung keine Rolle spielt.
Das Schwellmaximum liegt wie bei den meisten Metallen in der
Größenordnung von 0.45 T
s
entsprechend 3350 C für Kupfer.
Für Bestrahlung mit Kupferionen bei 0.0094 dpa/s erhält man
die Schwellmaxima bei wesentlich höheren Temperaturen von
L~80 bzw.5100 C, die gemessene Temperaturverschiebung zwischen
Neutronen- und Ionenbestrahlung ergibt sich damit zu 145
obzw.175 C.
Die theoretische Erklärung für dieses Verhalten wurde bereits
in Kap. 2 vorweggenommen: bei Veränderung der Defekterzeugungs-
rate erfolgt eine gleichsinnige Temperaturverschiebung der
günstigen Bedingungen für Porenkeimbildung und Porenwachstum.
Betrachtet man vereinfacht nur den Einfluß auf das Poren-
wachstum ( 1:/i{/: = 5 . L1 . k mit.s als dem Anteil der
strahlungsinduzierten Leerstellen/der in Senken vernichtet
wird), dann ist die wachstumsrate ~/2: proportional zum
Senkenverlustanteil S als Funktion der Bestrahlungstemperatur:
Abb.9.3
Man sieht, daß die Theorie bereits ohne Berücksichtigung der
Keimbildungsprozesse in recht guter Näherung durch die
experimentellen Ergebnisse bestätigt wird
Eine andere Möglichkeit, die Temperaturverschiebung über-





In dieser Formel bedeutet Q die Aktivierungsenergie für
Leerstellendiffusion ( ~ 2.14 eV für Kupfer). K1 und K2
sind verschiedene Defekterzeugungsraten mit T1 und T2 als
den zugehörigen Bestrahlungstemperaturen im Schwellmaximum.
Wählt man die der Neutronenbestrahlung entsprechende Defekt-
-6 /erzeugungsrate von 10 dpa s als Bezugspunkt, lassen sich
die den üblichen Temperaturgrenzen von 0.3, 0.4 und 0.5 T
s
entsprechenden Temperaturen für steigende Defekterzeugungsraten
be s t i mme n : Abb. 9. 4.
Zum Vergleich sind in das Diagramm weiterhin die experimentell
bestimmten Bestrahlungstemperaturen im Schwellmaximum für
Neutronenbestrahlung nach Adda und für Ionenbestrahlung nach
eigenen Versuchen eingetragen.
Man erkennt, daß im Rahmen der vorhandenen Messgenauigkeit
eine überraschend gute Übereinstimmung zwischen der Theorie
nach Bullough und Perrin und den experimentellen Ergebnissen
besteht: Tabelle 9.1
Defekterzeugungs-
-10 -2- 10- 4rate dpa/s





bestrahlung -- ----_......- -~- _.. - .. ,
nach Bullough
165und Perrin 230
Tabelle 9.1: Vergleich der experimentell bestimmten
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Abb.9.4: Bestrahlungstemperatur im Schwellmaximum in Reinstkupfer
für Neutronenbestrahlung (Al nach ADDA,
für Bestrahlung mit Eigenionen bei K-::::110-1 (. 1
und 10- 2 (0)
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9.2.2 Volumenschwellen für verschiedene Defekterzeugungsraten
bei gleicher Bestrahlungsdosis
In den Abbildungen 9.5 a und 9.5 b sind für Reinstkupfer und
Cu - Pd 11 jeweils bei einer Defekterzeugungsrate von 0.0094
bzw 0.094 dpa/s das Volumenschwellen über der Temperatur
aufgetragen.
Obwohl die totale Schädigungsdosis in beiden Fällen den
gleichen Wert von 16 dpa besitzt, besteht zwischen den beiden
Kurven ein deutlicher Unterschied: Neben der bereits
diskutierten Temperaturverschiebung liegt das Volumenschwellen
für 0.0094 dpa/s um etwa den E'aktor 2 - 3 höher als für
0.094 dpa/s.
Ein ähnliches Ergebnis wurde ebenfalls von Adda /39/ ver-
öffentlicht: Bei Bestrahlung von Reinstkupfer mit 500 KeV -
Cu+ - Ionen bei 4000 C Bestrahlungstemperatur und einer Schädi-
gungsrate von 2 . 10-3 dpa/s wurde trotz einer relativ hohen
Schädigungsdosis von 40 dpa noch keine Porenbildung beobachtet,
während bei K = 2.10-4 dpa/s bereits bei K- t = 4dpa ein
Volumenschwellen von d~ ~ 0.7 %registriert wurde.
In beiden Fällen kann die beobachtete Abweichung nicht allein
mit der Temperaturverschiebung erklärt werden. Aus den ge-
zeigten Ergebnissen lässt sich eindeutig der Schluß ziehen,
daß die Angabe der totalen Schädigungsdosis allein beim
Vergleich zwischen mit verschiedenen Verlagerungsraten er-
zeugten Schädigungen nicht ausreichend ist: Eine Erhöhung der
Defekterzeugungsrate führt bei gleicher Schädigungsdosis zu ~
kleineren Schwellwerten.
Aus den Abbildungen 8.16, 8.18, 8.26 und 8.27 geht durch
Vergleich zwischen den entsprechenden Kurven f~r 16 dpa
Schädigungsdosis hervor, daß der mittlere Porendurchmesser bei
Erhöhung der Defekterzeugungsrate von 0.0094 auf 0.094 dpa/s
auf etwas mehr als die Hälfte zurückgeht, während sich die
Porendichte geringfügig erhöht.
Diese Beobachtung ist in der Tendenz übereinstimmend mit einem
Ergebnis von Packan /42/, der in neutronenbestrahltem
Aluminium bei Erhöhung der Flußdichte um den Faktor 10 eben-
falls eine Erhöhung der Porendurchmesser bei Verringerung der
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3Porendichte vorfand. In Abb.9.6 werden die beiden Ergebnisse
gegenübergestellt durch Darstellung der Porendichte pro
Porengrößeninterwall über der Porengröße. Im Gegensatz zu
dem in ionenbestrahltem Kupfer gefundenen Ergebnis kommt
Packan allerdings zu dem Schluß, daß die Porenvergrößerung
und die Reduzierung der Porendichte von etwa gleichem Ein-
fluß sind, sodaß das VoluBenschwellen in etwa konstant bleibt.
Aus den Abbildungen 8.26 und 8.27 lässt sich also der ,schluß
ziehen, daß eine Verringerung der Defekterzeugungsrate vor
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Im folgenden soll versucht werden, dieses Verhalten zumindest
qualibativ zu erklären.
Zunächst wird festgestell t, ob sich die "Schädigungsschwelle ""
ab der Porenbildung einsetzt, mit der Defekterzeugungsrate
verschiebt: Abb 9.Z
Obwohl für k ~ 0.01 dpa/s nur zwei 1'1esspunkte verfügbar sind,
wird deutlich, daß tatsächlich eine Verschiebung der Schädi-
gungsschwelle (Verlängerung der '.I:angente bis zur "Dosis-A.chse J?)
von etwa 7 dpa zu 2 dpa stattfindet. Weiterhin deuten die
verschiedenen Steigungen der Tangenten auch hier darauf hin,
daß das Porenwachstum bei geringerer Defekterzeugungsrate
bevorzugt wird.
Die 1'1öglichkeit, daß eine eventuelle Abhängigkeit der Sputter-
rate von der Strahlstromdichte diesen Effekt verursacht, kann
mit Sicherheit ausgeschlossen werden:
















b) Der Einfluß des Sputtereffekts ist wesentlich geringer
als theoretisch erwartet.
c) Wie in Kap. 8.6 experimentell nachgewiesen wurde, ist
die Sputterrate offensichtlich nur geringfügig von der
Strahlstromdichte abh~ngig.
wahrscheinlich sind vor allem zwei indirekt mit einander
verknüpfte Einflüsse für das bevorzugte Porenwachstum bei
Verringerung der Defekterzeugungsrate veran"bvortlich:
a) Die Porenbildung beruht neben der strahlungsinduzierten
Defekterzeugung ganz wesentlich auf Diffusionsvorgängen;
damit spielt bei gleichen dpa-wereen (die ja nur die
Defekterzeugung berücksichtigen) aber auch die Be-
strahlungsdauer eine wesentliche Rolle. Besonders
deutlich wird dies in den beiden möglichen Grenzfällen:
Bei einer sehr viel kleineren Defekterzeugungsrate als
10-6 dpals wird auch nach beliebig langen Zeiten keine
Porenbildung auftreten, da sich kein stabiler Keim
bildet; die Leerstellenübersättigung ist zu gering.
Bei sehr hohen Strahldichten kann zwar innerhalb kurzer
Zeit eine hohe Schädigungsdosis ereicht werden, und die
Voraussetzungen zur Porenkeimbildung sind auf Grund der
hohen Leerstellenübersättigung günstig, es fehlt aber
die zum \Jeiterwachsen der Poren notwendige Zeit: die
Folge sind kleine Poren und eine große Porendichte, wie
experimentell beobachtet.
Da hiermit noch nicht unbedingt eine Erhöhung des Schwellens
verbunden sein muß, ist noch eine Ergänzung notwendig:
.t1V
b) Nach wiedersich ist die Porenwachstumsrate ~i:=- 5 '4' J(
direkt proportional zum Senkenverlustanteil S. Dies
bedeutet im vorliegenden Fall, daß beim Übergang von
. D k -1 -2 I .elner efeterzeugungsrate von 10 zu 10 dpa s slch
der Senkenverlustanteil und damit auch die Wachstums-
rate etwa verdoppelt (Abb 9.3:)
Bei gleicher Schädigungsdosis (d.h. gleiche Gesamtzahl
von erzeugten Leerstellen) wandern also im zweiten Fall
etwa doppelt soviel Leerstellen in Senken und damit
auch in Poren, wie im ersten Fall, und führen zu der
im Rahmen der vorliegenden Messgenauigkeit experimentell
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festgestellten zwei- bis dreifachen Erhöhung des
Volumenschwellens. Mit fallender Defekterzeugungsrate
wird der Unterschied in S pro Zehnerpotenzen immer
geringer. Von 10-5 auf 10-6 dpa/s, wie es bei den
Messungen von Packan der Fall war, ändert sich S nur
noch um den Faktor 1.4, so daß dieser Effekt etwa in
die Größenordnung der Messgenauigkeit kommt und somit
nicht festgestellt wurde.
Abschließend zu diesem Kapitel können also folgende Fest-
stellungen getroffen werden:
1) Aus dem unter a) Gesagten folgt, daß es eine optimale
Defekterzeugungsrate geben muß, um bei einer vorge-
gebenen Bestrahlungsdosis ein maximales Volumenschwellen
zu erhalten. In Modellrechnungen zu diesem Punkt müssen
neben der Defekterzeugung und Leerstellenübersättigung
vor allem die Wanderungszeiten der Leerstellen ein-
gehen; genauere Rechnungen werden weiterhin durch das
zeitliche Verhalten bei der Bildung von Versetzungs-
linien und Loops erschwert.
2) Es genügt nicht, bei Ionenbestrahlungen zum Charakteri-
sieren der Schädigung nur die Schädigungsdosis an-
zugeben. Beim Vergleich von verschiedenen Experimenten
ist die Angabe der Defekterzeugungsrate zusätzlich
erforderlich. In erster Näherung genügt es, lediglich
den Einfluß auf den Senkenverlustanteil S zu berück-
sichtigen und eine "korrigierte Schädigungsdosis K' 11
zu definieren: Abb 9.8.
Daß dieses einfache Modell bereits überraschend gute Ergebnisse
liefert, soll an Hand der experimentellen Ergebnisse von Adda
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'lla belle 9.2: \Tolumenschwellen als Funktion der Bestrahlungs-
temperatur fUr verschiedene dpa/s - Werte.
10- 2





















Abb. 9.8 Korrekturfaktor bei Erhöhung der
Defekterzeugungsrate bezogen ouf -610 dpa/s
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Bezieht man, wie in Abb. 9.8 die korrigierte Schädigungsdosis
auf 10-6 dpa/s (Korrekturfaktor 1), so erhält man bei 2 . 104
bzw.2 . 10-3 dpa/s die Korrekturfaktoren K/1(40-' = 0.35 bzw.
0.2. Unter der Voraussetzung, daß das Volumenschwellen in
diesem dpa-Bereich noch annähernd linear verläuft, läßt sich
damit der durch Neutronenbestrahlung gewonnene Wert von 0.3%
Volumenschwellen im Maximum extrapolieren zu den Ionenbestrah-
lungen bei höheren dpa- Werten: Tabelle 9.3
Bestrahlungsart Neutronen Ionen
Defekterzeugungs- 10 -6 2 10-4 2 10-3
rate dpa/s
Schädigungs- 0.5 4 40
dosis dpa
experimentell 0.3 0.7 4
extrapoliert 0.3 2.4 24
ohne Korrektur
Korrektur- 1 0.35 0.2
faktor




l!Ian sieht, daß die Extrapolation in beiden :Fällen au1' etwa
20 l~ höhere Werte führt, eventuell ein Hinweis auf den bei
Bestrahlung mit 500 KeV - Ionen sicherlich noch vorhandenen
Einfluß der Oberfläche.
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9.3 Einfluß der gelösten Atome
9.3.1 Übersicht
Aus den Ergebnissen geht auch ohne statistische Auswertung
eindeutig hervor, daß eine einfache Theorie flir den Einfluß
gelöster Fremdatome, der lediglich das Durchmesserverh~ltnis
der Atomradien zwischen Wirtgitter- und Frerndatomen zugrunde
liegt, nicht ausreicht. Bereits bei der Betrachtung der Probe
im Elektronenmikroskop wurde der Unterschied zwischen Reinst-
kupfer, Cu - In bzw. Cu - Mg und Cu - Au bzw.Cu - Pd deutlich:
Das schon im Reinstkupfer recht inhomogene Porenbild wurde
in den Cu - Mg- und Cu - ln-Legierungen noch inhomogener, und
die Zahl der Poren pro ]?I3.cheneinheit nahm deutlich ab; weite
Gebiete waren vollkommen porenfrei. Viel liberraschender war
das Verhalten der Cu - Au- und Cu - Pd-Proben: Es gab kaum
noch porenfreie Flächen, das Porenbild war weitgehend homogen.
und die Poren waren wesentlich größer. Auffallend war weiter-
hin der große Anteil ange~tzter Poren, eine Folge des unglin-
stigen Schichtdicken-Porendurchmesserverh~ltnisses.
Durch das homogene Porenbild wurde die statistische Auswertung
sehr erleichtert, dies kommt unter anderem dadurch zum Aus-
druck, daß pro Messpunkt etwa nur einhalbmal soviel Aufnahmen
nötig waren wie bei Reinstkupfer.
Beide Beobachtungen, d.h. die Reduzierung der Porenbildung bei
den Cu - Mg- und Cu - In-Legierungen und die mehrfach ver-
st~rkte Porenbildung bei den Cu - Au- und Cu - Pd-Legierungen,
liegen mit Sicherheit außerhalb der experimentellen und
statistischen Fehlergrenzen.
Die folgenden Abbildungen dienen zur Verdeutlichung der
Größenordnung der Porenreduzierung bzw. -verst~rkung und als
Grundlage zur Diskussion über vermutliche Ursachen für das
beobachtete Verhalten. Als repräsentative Legierungen wurden
Cu - In 11 und Cu - Pd 11 gew~hlt, Cu - In 11, weil die
Porenreduzierung hier am deutlichsten war, und Cu - Pd 11 auf
Grund der mit der etwas besseren Präparierbarkeit verbundenen
größeren Genauigkeit. Abb. 9.10 zeigt die Porendichteverteilung
liber der Porengrößb, bezogen auf ein Durchmesserintervall von
55 1.
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Zur Differenzierung zwischen Wachstums- und Keimbildungseffekten
dienen die Abbildungen 9.11 und 9.12, die den mittleren
Porendurchmesser und die Porendichte als Funktion der Be-
strahlungstemperatur darstellen.
Da aus den Ergebnissen klar hervorgeht, daß zwischen zwei
verschiedenen Einwirkungen der gelösten Fremdatome unter-
schieden werden muß, werden beide Legierungstypen in den
folgenden Abschnitten getrennt diskutiert.
Zur Unterstlitzung der liberraschenden Tatsache, daß durch Zu-
legieren von Fremdatomen die ::?orenbildung wesentlich verstärkt
werden kann, ist in Abb.9.9 ein Ergebnis gezeigt, das von
f1akin /43/ durch Bestrahlung im Hochvoltelektronenmikroskop
funden wurde: Auch hier wird die Porenbildung in Kupfer durch
Fremdatome wesentlich erhöht, in diesem Fall 1% Silber. Aus
diesem Ergebnis ist allerdings ni(~ht zwingend ein Einfluß
der gelösten Fremdatome abzuleiten, da Silber in Kupfer bei
Haumtemperatur nur zu weniger als 0.1 Atomprozent löslich
ist Crabelle 3.1). Während der Bestrahlung bei erhöhter
lJ:lernperatur werden sich jedoch zumindest ein Teil der Aus-
scheidungen aufgelöst haben (Anhang), sodaß ein Vergleich





























Abb 9.9: Schwellen in elektronenbestrahlten Cu - Ag (1at 10)
















Abb. 9.10: Porendich1everteilung bei T = 505°C und 160 dpa
für Cu, Cu-InII und Cu-Pd Ir
t
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Abb.9.12 mittlere Porendichte als
Funktion der Bestrahlungs-
dosis in Cu, Cu - Pd II
und Cu -In II
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--- Dosis [dpa] ..
Abb. 9.11 mittlerer Porendurch -
messer als Funkt ion
der Bestrahlungsdosis
in CU,Cu-Pd II und




9.3.2 Beschreibung des Systems Kupfer - Magnesium
bzw Kupfer - Indium
Das Ergebnis für diese Legierungen entspricht dem in Kap. 2
vorausgesagten Verhalten:
1.) Verringerung der Porendichte auf Grund der redu-
zierten Keimbildungsraten (Abb.9.13).
2.) Kleinerer mittlerer Porendurchmesser im Schwell-
maximum wegen der erhöhten Rekombination (Abb.9.14).
3.) Zumindest tendenziell ist eine Temperaturver-
schiebung des Schwellmaximums zu tieferen Tem-
peraturen hin feststellbar. (Abb.9.15).
Vergleicht man mittleren Porendurchmesser und mittlere Poren-
dichte im Schwellmaximum, erhält man den in Tabelle 9.4
angegebenen Vergleich:
T1aterial d [ ÄJ ~ [Ch/-l] 4li/v J JI:1 "JA "'Cu 9;" / fJ Cu VT"/~u
Cu 600 4.5 1013 0.58
.. 0.2/1 0.36 0.58
Cu-In 11 500 1.6 1013 0.12
fabelle 9.4: Vergleich der Schwelldaten von Cu und Cu - In Ir
im Schwellmaximum
Im Rahmen der vorhandenen Genauigkeit läßt sich ablesen, daß
das Schwellen auf etwa 20 % zurückgeht; die Unterdrückung der
Porenkeimbildung scheint etwas stärkeren Einfluß zu haben als
qas verminderte Porenwachstum , soweit eine solche 1'rennung
überhaupt zulässig ist. Da die Keimbildungstheorie (Kap.2.j)
nur zu qualitativ verwertbaren Ergebnissen führt, kann hier
nur der Versuch gemacht werden, die Wachsl:;umsrate bz.w.den
theoretisch ermittelten Senkenverlustanteil S mit den
experimentellen Ergebnissen zu vergleichen.
In Abb. 9.16 ist; dazu der Senkenverlustanteil SI für die
eg
lJegierung bezogen auf Hej.nstkupfer SCu zusammen mit dem
600
600
Abb.9.13: Porendichte für Cu
und Cu- In II bei
•
160 dpa 400 500
--- Temperatur [
500
----- Temperatur [OC] ...
Abb. 9.15: Schwellen für Cu und Cu-In II
bei 160 dpa
0,01 I i •
400600500
---- TemperatudOC] ..
Abb. 9.14: Mi ttlerer Porendurchmesser
für Cu und Cu-In II bei
160 dpa
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entsprechenden Volumenschwellen UJ. bezogen auf Heinst-
kupfer ce:;. dargestellt. Für die Bindungsenergie zwischen
Leerst.ellen und gelösten Fremdatomen wurde wie in Kap.2.2
ein Wert von EB = 0.25 eV verwendet. Die tatsächlichen_Bin-
dungsenergien für Cu - In und Cu - Mg scheinen etwas tiefer
zu liegen (Kap. 6); im Rahmen der vorliegenden Genauigkeit
sowohl für die Theorie als auch für die Messwerte spielt dies







g Q lös te At 0 m e [ at. %]
Vergleich der Reduzierung des Volumenschwellens
mit der Abnahme des Senkenverlustanteils
Man sieht, daß die Abhängigkeit des Senkenverlustanteils von
der Fremdatomkonzentration eine befriedigende Übereinstimmung
z1;dschen 'l'heorie und Messwerten erbringt. Diese Klärung ist
weiterhin konsistent mit dem Verlauf' der Schwellkurven über
der" Bestrahlungsdosis, Abb. 9.17: es besteht kein sehr großer
Unterschied zwischen den Schädigungsschwellen, ab denen eine
messbare Porenbildung auftritt. Bei 10-1 dpa/s ist flir Reinst-
kupfer etwa ab 6 dpa, und für Cu - In 11 ab etwa "12 dpa Poren-
bildung zu beobachten. (Es wäre denkbar gewesen, daß die
Schwellkurven für Cu und Cu - In 11 in etwa parallel verlaufen
wären, bei wesentlich späterem Beginn der Porenbildung für
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Cu - In 11, auch dieser Fall hätte eine Reduzierung des
Schwellens zur Folge, wäre aber in dieser Arbeit
zugrundegelegten Theorie nicht zu erklären.)
Sowohl für Reinstkupfer als auch für beide Legierungstypen,
kann die Flußabhängigkeit des Volumenschwellens
nicht mit einem konstanten Exponenten n beschrieben werden.
]'ür Reinstkupfer sinkt n von etwa 1.1 bei niedrigen dpa-Werten
bis auf etwa 0.3 im oberen dpa-Bereich ab, die entsprechenden
Werte für Cu - In 11 liegen ähnlich: Etwa 1.2 bis 0.25 •
Die Abnahme des Exponenten bei hohen dpa-Werten deutet auf
eine beginnende Sättigung der Porenbildung hin.
15050 100

















Abb. 9.17 Dosisabhängigkeit des Schwellens in Cu, Cu-In II
und Cu-Pd II
- 1
9.3.3 Beschreibung des Systems Kupfer - Gold bzw.
Kupfer - Palladium
Die Ergebnisse für diesen Legierungstyp sind für Cu - Au 11
in den Abbildungen 9.18 bis 9.20 übersichtlich zusammengefasst.
1.) Erhöhung der Porendichte
2.) Vergrößerung des mittleren Porendurchmessers
3.) Temperaturverschiebung des Schwellmaximums zu
höherer Temperatur.
Die unerwartet starke Porenbildung bei diesem Legierungstyp
steht in völligem Gegensatz zu der Theorie, daß gelöste Fremd-
atome die Porenbildung durch vorübergehendes Einfangen von
Leerstellen reduzieren. Der Betrag der Bindungsenergie zwischen
Leerstellen und Fremdatomen (etwa 0.1 eV, Kap. 6 ) kann keine
Aufklärung bringen, selbst eine negative Bindungsenergie
(d.h. abstoßende Wechselwirkung) würde nicht zu einer Erhöhung
der Porenbildung führen.
fI
Die Flußabhängigkeit des Volumenschwellens t1.~ "" (4)·0 kann
auch hier nicht durch einen konstanten Exponenten beschrieben
werden, n sinkt von etwa 1.5 bei niedrigen dpa - Werten ab
auf 0.5 im oberen dpa-Bereich.
Zur Diskussion dieses Verhaltens werden in Tabelle 9.5
repräsentative experimentelle Daten für Cu - Au 11 und
Cu - Pd 11 zusammen mit den Ergebnissen für Reinstkupfer zu-
sammengestellt und verglichen.
" d: [/.] 9J. e!J/fcf,4 V'-e!J~- <1/1t.~Material d LA] ~ [cm- 3] YCI#. (l Peu
Cu 600 4.5 1013 0.58 - - - - - -
Cu-Au 11 980 8 5.0 1.8 4.5 8.6
Cu-Pd 11 1000 7 4.5 1.6 4.65 7.7
Tabelle 9.5: Vergleich der Schwelldaten für Kupfer,


























Abb. 9.20: Porendichte für
Cu und Cu-Au II .
bei 160 dpa 400
Abb. 9.19: Schwellen für Cu und






































wie bereits qualitativ aus den Abbildungen 9.10, 9.11 und
9.12 geht auch aus Tabelle 9.5 hervor, daß bei dem hier vor-
handenen Legierungstyp sowohl Porenkonzentration als auch
Porendurchmesser und damit das mittlere Porenvolumen Vbe-
trächtlich zugenommen haben, wobei der Hauptanteil an der
Erhöhung des Schwellens offenbar dem Porenwachstum zuzuschreiben
ist (etwa Haktor 4 - 5), während die Keimbildung nur um einen
1.5 bis 2-fachen wert zunimmt. Betrachtet man nun die diffun-
dierenden Leerstellen, legt dieser Umstand den Schluß nahe,
daß die Leerstellenkonzentration nur unwesentlich erhöht wird
(exponentieller Zusammenhang zwischen Leerstellenkonzentration
und Keimbildungsrate) und die Diffusionsgeschwindigkeit der
Leerstellen wesentlich zunimmt (in erster Näherung linearer
Zusammenhang zwischen Diffusionsgeschwindigkeit und Poren-
wachstum) .
Da die gelösten Atome dieses Legierungstyps offenbar in
Abhängigkeit von der Konzentration die Diffusionseigenschaften
für Punktdefekte wesentlich verändern/wird in Abb.9.21 die
Verstärkung des Volumenschwellens gegenüber Reinstkupfer
über der Fremdatom-Konzentration dargestellt.
Ileu -Au 11
II

















------Fremdatomkonzentration [at %] ------1--
Abb. 9.21: Erhöhung des Volumenschwellens für Cu-Pd und
Cu - Au, b elDg e n auf Rein s t k u Pf er
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Obwohl nur zwei Konzentrat untersucht wurden, läßt sich
aus der Lage der Mes e der Schluß ziehen, daß der Ver-
stärkungsfaktor im 0.01 % - Bereich stark ansteigt und ab
etwa 0.5 at % einem Sättigungswert zustrebt. Ob die Sättigung
dadurch zustande kommt, daß der Einfluß der Fremdatome auf
die Diffusionseigenschaften des Systems ab einer gewissen
Konzentration nicht weiter ansteigt, oder ob ab einer gewissen
Erhöhung der Punktdefektdiffusion keine wesentliche Verstärkung
der Porenbildung mehr stattfindet, kann ohne weitere Informa-
tion noch nicht entschieden werden.
Im folgenden wird ein Modell vorgeschlagen, daß zumindest
eine qualitative Erklär~g für den unterschiedlichen Einfluß
der In- bzw.Mg- und ~u- bzw.Pd-Atome zuläßt.
Es scheint kein Zufall zu sein, daß die porenbildungsver-
stärkenden Fremdatome (~u, ~g, Pd) Edelmetalle darstellen.
gibt aus anderen Untersuchungen, die in keinem Zusammenhang
mit der Porenbildung stehen, Hinweise darauf, daß Edelmetalle
als gelöste Fremdatome die Selbstdiffusion in fcc-Wi+tgittern
wesentlich erhöhen können: / 44 / und /45 /. Man kann zeigen
/ 46 /, daß die Erhöhung der Selbstdiffusion in niedriglegierten
Metallen durch folgende Gleichung beschrieben wird:
mit
D~ und D1 ( Ci ) sind die SelbstdiffusionBkonstanten im Reinst-
metall bzw. in der Legierung. b 11 min wird bezeichnet als der
"minimale lineare Verstärkungsfaktor" mit D~ als der
Diffusionskonstante des zulegierten Metalls. Miller / 40 /
ermittelte experimentell die Erhöhung der Selbstdiffusion in
Blei durch Zulegieren von geringen Anteilen (0 - 0,1 at%)
Gold bzw.Silber, als Beispiel ist in Abb.9.22 das Ergebnis







Abb 9.22: Erhöhung der Selbstdiffusion in Blei: I~'I
1::215.2 oe
4
Man sieht, daß die Selbstdiffusion in Blei bei 0.1 at % Gold
um etwa den 5-fachen Wert ansteigt bei linearem Zusammenhang
zwischen Diffusionskonstante und Fremdatomkonzentration.
Leider liegen keine entsprechenden Untersuchungen vor mit
Kupfer als Wirtgitter, aber die Beobachtung der rapide ver-
stärkten Porenbildung in denCu-Au bzw. Cu-Pd-Legierungen legt
den Schluß nahe, daß hier derselbe Mechanismus zugrunde liegt.
Diese Vermutung wird unterstützt durch die Tatsache, daß die
Verstärkung der Porenbildung bei 0.1 % J?remdatome gegenüber
Reinstkupfer in der gleichen Größenordnung liegt (Abb.9.21:
Faktor 5) wie die Verstärkung der Selbstdiffusion in der 0.1%igen
Blei - Gold -Legierung
Sollte sich die Linearität in der Verstärkung der Diffusions-
konstante über 0.1 at% hinaus weiter fortsetzen (hierfür liegen
keine experimentellen Ergebnisse vor), wäre der Sättigungs-
effekt ab etwa 0.5 % Fremdatomkonzentration folgendermaßen
zu verstehen: Die Erhöhung der Leerstellendiffusion führt zu
einem Absinken der Rekombinationsrate und damit zum Ansteigen
des Senkenverlustanteils, also auch zum verstärktem Porenwachs-
- 1
tum. Bei Reinstkupfer beträgt der Senkenverlustanteil
ca. 10 %, durch verstärkte Selbstdiffusion kann er also maximal
nur um den Faktor 10 anwachsen: S = 1.
max
Auch diese Schlußfolgerung ist in guter Übereinstimmung mit
dem experimentellen Ergebnis, daß bei e 0.7 % Fremdatom-
konzentrationen bereits 8 - 9-faches Schwellen gegenüber dem
Reinstmaterial vorliegt, die Sättigung scheint also ab etwa
1 %Fremdatomanteil erreicht zu sein, d.h. daß praktisch alle
Leerstellen in Senken vernichtet werden. Eine weitere Erhöhung
der Fremdatomkonzentration kann sich dann lediglich noch in
einer Verbreiterung des Schwellmaximums auswirken. Der Vorgang
ist also ganz ähnlich wie bei der Erhöhung des Volumenschwellens
durch Erniedrigung der Defekterzeugungsrate zu betrachten:
Eine Erniedrigung der Defekterzeugungsrate von 10-1 auf 10-6
führt zu einem Anstieg des Senkenverlustanteils S von etwa
0.06 bis zum Sättigungswert 1: Abb. 9.3
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10.) Zusammenfassung und kritische Betrachtung der Ergebnisse
In dieser A.rbeit wurde der Einfluß substitutionell gelöster
Fremdatome auf die strahlungsinduzierte Porenbildung experi-
mentell untersucht. Zu diesem Zweck wurden Reinstkupfer und
die Systeme Kupfer - Gold, Kupfer - Palladium, Kupfer-
Magnesium und Kupfer - Indium mit 150 keV-Kupferionen bestrahlt.
Zur Interpretation der Ergebnisse waren folgende ergänzende
Untersuchungen notwendig:
a) Die Bindungsenergie zwischen gelösten Fremdatomen und
Gitterleerstellen wurde experimentell durch Messung der
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes
ermittelt.
b) Der Einfluß des in Kupfer stark ausgeprägten Sputtereffektes
auf die Bestrahlungsergebnisse wurde theoretisch und
experimentell untersucht.
c) Bestrahlte und auf Porenbildung untersuchte Proben wurden
nachträglich g~glüht, um das Ausheilen von Poren
qualitativ abzuschätzen.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
1) Die Porenbildung in den Kupfer-Magnesium und Kupfer-
Indium-Legierungen geht gegenüber Reinstkupfer deutlich
zurück; die A.bnahme des mittleren Porendurchmessers und
der mittleren Porendichte reduziert das Schwellen bis auf
ein Fünftel des Wertes für Reinstkupfer. Dieses Verhalten
steht in Übereinstimmung mit der lI'heorie von Sprague / 3 /,
nach der gelöste Fremdatome vorübergehend diffundierende
Gitterleerstellen einfangen können und damit die Wahr-
scheinlichkeit zur Rekombination erhöhen. Die Größenord-
nung dieses Effektes liegt in guter Übereinstimmung mit
der experimentell ermittelten Bindungsenergie zwischen
Leerstellen und Fremdatomen ( ~ 0.2 eV) •
2) Die Porenbildung ist in den Kupfer-Gold- und Kupfer-
Palladium-Legierungen gegenüber Reinstkupfer wesentlich
verstärkt. Die Zunahme der mittleren Porendichte und des
mittleren Porendurchmessers ergibt eine Erhöhung des
Schwellens bis zum zehnfachen Wert. Es wird angenommen,
AV4~I1_A ~ 3 für Cu-PdlI.
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daß Gold- und Pallad ome d Selbs iffusion
wesentlich verstärken. Die hieraus folgende Reduktion der
Wahrscheinlichke für Rekombination bewirkt e erhöhtes
Porenwachstum.
3) Es besteht eine starke Abhängigkeit der Porenbildung von
der Defekterzeugungsrate. Der in Kap.9.2 vorgeschlagene
Korrekturfaktor erwies sich als gute Näherung für dieses
Verhalten:
Das Verhältnis der Korrekturfaktoren für die beiden
Defekterzeugungsraten, mit denen in der vorliegenden Arbeit
bestrahlt wurde (K. t;:t 40~A dfJols I j(z. 'l:tJ ,,(o- 2 dpa / s ) j(//J('/.z:, 2, 3)
steht in guter Übereinstimmung mit dem Verhältnis der
Schwellwerte
AV%()-t 2"" fi" r{J -, ~ I~ ilrt{,l;
~ V"I1- A
Keine Übereinstimmung besteht im Vergleich mit den Schwell-
daten von Adda (Kap.9.2.2), die ein um etwa den Faktor
vier höheres Schwellen ergeben. Die Diskrepanz in den
Ergebnissen hat folgende Ursachen: Die bei einer Eindring-
o
tiefe von nur 350 A starke Senkenwirkung der Oberfläche
(Adda: ~11001), das Ausheilen vor allem kleinerer Poren
nach erfolgter Bestrahlung (Kap.8.4), und die im nächsten
Punkt diskutierte Sputterrate.
4) Der Einfluß des Sputtereffektes wurde theoretisch und
experimentell untersucht. Für Reinstkupfer ergibt die
Theorie nach Sigmund eine Sputterrate von etwa 10 Atomen
pro Ion. Experimentell wurde festgestellt, daß die
Sputterrate in den untersuchten Bereichen nur schwach von
der Temperatur und der Strahlstromdichte abhängt. Der
theoretische Wert der Sputterrate wurde bei den vor-
liegenden Bestrahlungen nicht erreicht, da die mit 160 dpa
bestrahlten Proben ein deutlich höheres Schwellen zeigen
als die entsprechenden 50 dpa-Proben. Für S =10 hätte
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ab ca.45 dpa eine Sättigung des Schwe ens e
treten müssen. Der Grund hierfür ist die bei 10-4 Torr
noch stark mit Gasatomen verunreinigte Oberfläche der
Targets, die den Sputterprozess erheblich behindert.
Da der wirkliche Wert der Sputterrate nicht bekannt ist,
kann die effektive Bestrahlungsdosis nicht bestimmt
werden, für den Vergleich der Porenbildung in Reinst-




A 1) Bestrahlung f'dünner Targets 11
Die in den Vorversuchen durchgeführten Bestrahlungen be-
reits abgedünnter Targets führen bei Kupfer zu völlig un-
zureichenden Ergebnissen; Die Porenbildung ist außerordentlich
inhomogen, weite Bereiche sind vollkommen porenfrei,und die
quantitative Auswertung ergibt für verschiedene Porenzonen
der gleichen Probe unterschiedliche mittlere Porendurchmesser.
Für dieses Verhalten sind zwei Effekte verantwortlich:
a) Die beiden der geschädigten Zone benachbarten Oberflächen
bewirken einen starken Senkenverlust für die
diffundierenden Leerstellen.
b) Die erheblich behinderte Wärmeleitung der bis unter
..
1000 A abgedünnten Schicht führt zu einem unkontrollierten
Temperaturanstieg.
Die Aufheizung des Targets unter Teilchenbestrahlung läßt
sich folgendermaßen abschätzen:







Die auf Grund der Strahlleistung q [W/cm2 ] in dem Ring-
volumen 2 . r· dr·dlrJerzeugte Wärmeleistung beträgt:
d {J(r) ::: 2'fTr oIr Cf
integriert:
r




r - ri •
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Andererse s folgt aus
gleichung:
Fourier'schen le
Ger} ::: - A·A. . :: - 2 T
durch Gleichsetzen erhält man:
den Targetquerschnitt einen
2






Nimmt man in erster Näherung für
parabelförmigen Verlauf d (r)= a
T:: To. .,. 2.q~ 0. In, (!f)
Für eine Strahlleistung von 1 W/cm2 (100kV,10~A/cm2)
ergibt sich damit eine Temperaturdifferenz von etwa 1°C
zwischen Targetrand und -mitte. Die wirkliche Temperatur-
differenz liegt aber deutlich höher, da das Target wesentlich
flacher abgedünnt ist. Im Grenzfall einer flachen Scheibe
von 1000 i Dicke
erhält man bereits eine Temperaturdifferenz von ca_70°C,
sodaß an verschiedenen Stellen der Probe je nach umgebender
Schichtdicke merklich verschiedene Temperaturen vorhanden
sein werden.
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diesem Kapitel soll die angewendete Untersuchungstechnik
einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.
Folgende Punkte sind zu kritisieren:
1.) Der Targethalter der Bestrahlungseinrichtung wurde mit
24 Targets bestückt, die nacheinander bestrahlt wurden.
Da die zuerst bestrahlten Proben die ganze restliche
Strahlzeit auf hoher Temperatur gehalten wurden, ist
mit einem beträchtlichen Ausheileffekt zu rechnen.
Dieser Effekt wurde dadurch abgeschwächt, daß die
nachfolgenden Proben jeweils bei einer tieferen Tem-
peratur bestrahlt wurden als die vorangegangene. Außerdem
wurde bei den letzten Bestrahlungsserien der Target-
halter zu gleichen Teilen mit Targets zur Untersuchung
der Porenbildung und zur Ermittlung des Sputtereffekts
bestückt. Die lange Abkühlzeit des Targethalters hat
weiterhin zur Folge, daß die Zeit zwischen zwei
Bestrahlungen etw~ 8 Stunden dauert. Da der Testinjektor
bei guter Konditionierung bis zu 30 Stunden und länger
ununterbrochen in Betrieb gehalten werden kann, ist es
deshalb wesentlich besser, einen Targethalter zu bauen,
der nur ein Target trägt, sich schnell hochheizen und
abkühlen läßt und den Targetwechsel über ein Schleusen-
system ermöglicht.
2.) Es kommt vor, daß einzelne Messpunkte registriert wurden,
die außerhalb der messtechnischen Fehlergrenze liegen:
Aus organisatorischen Gründen wurde in der vorliegenden
Arbeit die gesamte statistische Auswertung erst nach
Beendigung der Bestrahlungsversuche durchgeführt.
Während der einzelnen Bestrahlungen wurden jeweils Auf-
nahmen der Proben hergestellt und nach qualitativen
Gesichtspunkten entschieden/welche Bestrahlungen wieder-
holt werden. Diese Vorgangsweise ist bei der im vor-
liegenden Fall ausgeprägt inhomogenen Porenverteilung
ungünstig; besser ist, jede Bestrahlungsserie sofort
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